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Riziko Posuzovano Shledano riziko S projevem Cena sanaci Cena diagnostiky
S01 Statika - zaklady - rozhrani hornin ano ne ne
S02 Statika - zaklady - promrzani ano ne ne
S03 Statika - zaklady - zvodnéni ¢i vysychani ano ne ne
S04 Statika - zaklady - pretiZzeni ¢i nerovnomérnost zatizeni ano ano ne
S05 Trhliny stén domu od koncentrace napéti ano ne ne
S06 Trhliny zdénych stén od smrstovani a dotvarovani ano ne ne
S07 Poruseni cihelnych sloupl od tlaku ne ne ne
S08 Trhliny ve sténach, sloupech nebo pilifich oslabenych otvory ano ano ne
S09 Trhliny v nenosnych konstrukcich vyvolané deformacemi jinych konstrukci ano ano ne
S10 Nadmérné prihyby trdmovych stropl ano ne ne
S11 Uhnila zhlavi trdm( dievénych stropl ano ano ne
S12 Trhliny mezi krajnim nosnikem tramového stropu a sténou ano ne ne
S13 Nadmérné prihyby Zelezobetonovych konstrukci ne ne ne
S14 Rozestoupla klenba ne ne ne
S15 Trhliny ve sténdch vlivem nedostatecného vodorovného ztuzeni ano ne ne
S16 Trhliny ve sténach od nedostatecného zakotveni pozednic ano ne ne
S17 Nadmérné deformace krovu ano ano ne
S18 Odpadnuti kontaktniho zateplovaciho systému vlivem nedostatecného pfichyceni ano ano ne
statika celkem
HO1  Hydro - spodni stavba - nepropustné zeminy ano ano ano
HO2  Hydro-spodni stavba-podsklepené objekty-nepropustné zeminy-hromadéni vody v zasypech ano ano ano
HO3  Hydro - spodni stavba - podsklepené i nepodsklepené objekty ano ano ano
HO4  Hydr-spodni stavba - podsklepené objekty ne ne ne
HO5  Hydro - spodni stavba - dodatecné zdsahy do konstrukce ano ano ano
HO6  Hydro - plochd stfecha ( terasa ) - plocha -spad ano ano ne
HO7  Hydro - plochd stfecha ( terasa ) - plocha -udrzba ano ne ne
HO8  Hydro - plochd stfecha ( terasa ) - detaily ano ne ne
HO9  Hydro - plochd stfecha ( terasa ) - odvodnéni ano ano ano
H10  Hydro - terasa, balkdn, lodzZie - detaily ne ne ne
H11  Hydro - fasada - oplechovani ano ne ne
H12  Hydro - fasada - predsazeny, odvétravany obklad ne ne ne
H13  Hydro - $ikma stfecha - krytina ano ano ne
H14  Hydro - Sikma stfecha - doplrikova hydroizolace ano ano ne
H15  Hydro - $ikma stfecha - odvodnéni ano ne ne
H16  Hydro - $ikma stfechy - ledové valy ano ano ne
H17  Hydro - mokré provozy v interiéru ano ano ne
hydro celkem
Systematické mechanické poskozovani povrchovych Uprav na sténach ano ano ano
Trhliny a boule v omitce, opadavani omitek mimo kontaktni zateplovaci systém ano ano ano
Uvolnovani lepeného obkladu od podkladu, trhliny v obkladu ne ne ne
Vypadavani sparovaci hmoty, trhliny ve sparovaci hmoté lepené dlazby ne ne ne




Znecisténi povrchové Upravy fasady vlivy prostredi

Mechanické poskozeni ETICS

Poruchy napojeni povrchovych Gprav z riznych materidli mezi sebou a na navazujici konstrukce

Poruchy v misté styku rtiznych materialG podkladu

Biotické napadeni povrchové upravy fasady

Znecisténi povrchu fasady vandaly

Naslapné vrstvy podlah

Deformace dievénych podlahovin od vihkosti

Prohybani podlah

Uvolniovani lepené dlazby , trhliny v lepené dlazbé

Vypadavani sparovaci hmoty, trhliny ve sparovaci hmoté lepené dlazby
Mechanické poskozeni dlazby

Defekty vnitfnich podlah s vytapénim

Dosluzilé povrchové Upravy stén, stropl, podlah, schodisté, fasad

ano

ano

ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne

ne

ano
ano

ano
ne

ano
ano
ano
ano
ano
ne

ano
ano

ne

ne

ano

ne
ne

ne
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ano

BO1  OhroZeni bezpecnosti a zdravi osob v disledku nebezpecného stavu zabradli ano ne ne
BO2  OhroZeni bezpecnosti a zdravi osob v disledku nebezpec¢né geometrie schodisté ano ne ne
BO3  OhroZeni bezpecnosti a zdravi osob v disledku nerovnosti nebo kluznosti naslapnych vrstev podlah ano ne ne
B04  OhroZeni bezpecnosti a zdravi v dusledku ndrazu osob do Casti stavby nebo naopak ano ne ne
BO5  OhroZeni bezpecnosti a zdravi v dusledku padu snéhu ¢i ledu ze stfechy ano ne ne
B0O6 Pfeneseni poZaru z ¢i do bytu interiérem ano ne ne
BO7 PFeneseni poZaru z ¢i do bytu exteriérem ano ne ne
B0O8 Nefunkéni vnitini zdroj vody na haseni v bytovém domé ne ne ne
B0O9 Nedostatecné parametry Unikové cesty v byovém domé ne ne ne
B10  Nedostate¢na vzdalenost RD od sousedniho objekti ano ne ne
B11  Chybéjici nebo nedostatecna prijezdova cesta k rodinnému domu pro hasice ano ne ne
B12  Chybéjici nebo nedostatecny zdroj vnéjsi vody pro haseni rodinného domu ano ne ne
B13 Nedostatecné vybaveni rodinného domu ¢i bytu z hlediska pozarni bezpe¢nosti ano ano ne
B14  Horlavé materidly umisténi v okoli krbu nebo kominového télesa ano ano ne
B15  Obvodové stény dievostaveb bez poZarni odolnosti ano ne ne
B16  OhroZeni bezpecnosti a zdravi osob v disledku nebzpecné geometrie Sikmé rampy pro pési ne ne ne
bezpecnost celkem
201 Nedostatecna zvukova izolace stropl ano ano ne
202 Nedostatecnd zvukovd izolace stén ano ano ne
203 Riziko Sifeni hluku konstrukci - kro¢ejovy hluk ano ano ne
204 Nedostatecnd zvukovd izolace obvodovych konstrukci domu ano ano ne
205 Nevyhovujici prostorova akustika obytnych mistnost ano ano ne
206 Nadmérny hluk technického vybaveni bytu ano ne ne
207 Nadmérny hluk ve spole¢nych prostordch bytového domu ne ne ne
zvuk celkem
UO1  Nedostate¢nd vzduchotésnost obdlky budovy ano ano ne
U02  Chyby faktur predloZenych misto energetického priikazu ano ano ne




U03  Energeticky prikaz ano ano ne
U04  Tepelné mosty v obvodovych konstrukcich ano ne ne
UO5  Vysoké ndklady na vytdpéni domu ano ano ano
uniky tepla celkem
NO1 Kondenzace vodni pary na okennich ramech a zaskleni ano ano ano
NO2  Riziko rlstu plisni v rozich a koutech mistnosti ano ano ano
NO3  Riziko rlstu plisni na sténach za ndbytkem ano ano ano
NO4  Riziko kondenzace vodni pary a rlstu plisni v mistech prvk( prostupujicich obvodovou konstrukci ano ano ano
NO5  Riziko rlstu plisni na sténach, které oddéluji vytdpéné a nevytdpéné prostory ano ano ano
NO6  Riziko pfehfivani prostor vdomé v letnim obdobi ano ano ano
NO7  Nadmérna kondenzace vodni pary uvniti obvodovych konstrukci domu ano ano ano
NO8  Nebezpecna koncentrace radonu z podloZi ano ano ano
NO9  Nebezpecna koncentrace CO2 ano ano ano
N10 Nebezpecné koncentrace formaldehydu ano ano ano
N11  Nebezpecna Uroven radioaktivity ano ano ano
N12  Azbest ano ano ano
N13  Legionela ano ano ano
N14  Nedostate¢né denni osvétleni ano ano ano
N15 Nedostatecné oslunéni obytnych mistnosti ano ano ano
N16  Nedostatecné oslunéni pozemku v okoli obytnych budov ano ano ano
zdravotni nezavadnost celkem
Elektroinstalace — Pripojkova skfin ano ano ano
Elektroinstalace — Hlavni domovni vedeni ano ano ano
Elektorinstalace - bytové a domovni rozvody ano ano ano
Elektroinstalace - Zasuvky a svitidla ano ano ano
Elektroinstalace — Zénovani koupelen a sprch ano ano ano
Elektroinstalace — Slaboproudé rozvody ano ano ano
Elektroinstalace — Napéti je na hranici nebo mimo hranici normového poZadavku ano ano ano
Elektroinstalace — Ochrana pred bleskem ano ano ano
Elektroinstalace - chyby revize ano ano ano

T10
Ti1
T12
T13
T14
T15

Vytapéni - chyby v elektrickych zdrojich tepla ano ano ano
Vytapéni - chyby v plynovych zdrojich tepla ano ano ano
Vytapéni — Chyby v kotlich, kamnech a krbech na tuhd paliva ano ano ano
Vytapéni - Chyby v tepelnych cerpadlech ano ano ano
Vytapéni - chyby v regulaci zdroje a soustavy ano ano ano
Vytapéni - Chyby v rozvodech vytapéni a otopnych télesech ano ano ano
vytapéni celkem

Vzduchotechnika — Chyby v odtahu vzduchu z kuchyni a hygienickych mistnosti ano ano ano

Vzduchotechnika - Chyby v lokalnich a centralnich systémech vzduchotechniky

Plyn - Chyby ve vnéjsim plynovodu




T19 Plyn - Chyby ve vnitinim rozvodu plynu ano ano ano

T20 Plyn - Chyby v plynovych spotfebicich ano ano ano

T21 Plyn - Chyby v revizi plynového zafizeni ano ano ano
plyn celkem

Vodovod - Chyby v rozvodech ano ano ano

ano

Vodovod — Chyby v zasobovéni vodou ano ano

T24  Kanalizace - chyby v rozvodech ano ano ano
T25 Kanalizace - Chyby v likvidaci odpadnich vod ano ano ano
kanalizace celkem
instalce celkem
Celkovy soucet

Cenové naklady u varianty " Komplet " jsou pouze orientacni, u varianty " Zaklad " se nezpracovavaji !



S01 Statika - rozhrani hornin

Popis

Trhliny v konstrukcich domu zaloZeného na vice riznych horninach

Rizikové faktory

Podle geologickych map prochazi pod domem nebo v jeho blizkosti hranice mezi horninami.

Vyskova ¢lenitost (min. 1 podlazi) zékladové spary u domu bez projev(, ktery je mladsi nez 3 roky nebo nebyl dosud uzivan.

Projevy rizik

Trhliny ve sténach nad zaklady (obvykle aktivni).

Naklonéni objektu nebo jeho ¢asti.

Tzv. zktizeni oken (obtizné otevirani disledkem deformace ramu).

Identifikace

posuzovano
identifikovédno

s projevy

ne
ne

ne
ne
ne

ano

ne
ne



S02 Statika - zaklady - promrzani

Popis

Trhliny v konstrukcich domu od promrzani

Rizikové faktory

ZaloZeni objektu v nejilovitych horninach v hloubce do 800 mm a v jilovitych horninach v hloubce do 1200 mm pod drovni terénu.
Césteéné nebo Uplné obnazeni zakladu objektu.

Nevytapéni nepodsklepeného nebo ¢astecné podsklepeného objektu zaloZeného na jilovitych horninach

V ramci rekonstrukce domu na namrzavych (jily, sprase) horninach provedeno zatepleni podlah na terénu.

Projevy rizik

Trhliny ve sténdch nad zaklady (obvykle aktivni).

Naklonéni objektu nebo jeho ¢asti.

Tzv. zkfizeni oken (obtiZzné otevirani disledkem deformace ramu).

Identifikace

posuzovano
identifikovano
S projevy

ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne

ano

ne
ne



S03 Statika - zaklady - zvodnéni €i vysychani

Popis

Trhliny v konstrukcich domu od zovodnéni ¢i vysychani

Rizikové faktory

ZalozZeni objektu v navlhavych (jily, sprase) horninach v hloubce do 1200 mm pod Urovni terénu.
Voda ze stfech svedena k zakladim objektu.

Voda z okoli je svedena k zakladim objektu (terén se svazuje k objektu).

V Uzemi s navlhavymi (jily, sprase) zeminami kolisa hladina podzemni vody (vZdy se projevuje v blizkosti fi¢nich toku).

Vykopy a podzemni vystavba v okoli objektu (podsklepeny objekt, tunel, diini dilo).

Vzrostlejsi stromy blize jak 5m od objektu resp. kefe 1,5 m od objektu (vyjma pis¢itych a kamenitych pud).
Castecné nebo Uplné obnaZeni zdkladu.

Nové rozsahlé povrchové Upravy kolem domu na jilovitych horninach.

V ramci rekonstrukce domu na jilovitych horninach provedena drenaz kolem domu.

Projevy rizik

Trhliny v rozich stén (obvykle aktivni).

Trhliny stén orientovanych na jih (obvykle aktivni).

Tzv. zkfizeni oken (obtizné otevirani disledkem deformace ramu).

Identifikace

posuzovano ano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne



S04 Statika - zaklady - pretizeni ¢i nerovhomérnost zatizeni

Popis

Trhliny v konstrukcich domu od pretiZeni ¢i nerovhomérného zatizeni konstrukci

Rizikové faktory

Pldorysna a nebo vyskova (jedno podlazi) ¢lenitost hmoty u domu bez projeva.

Misto s lokalni koncentraci velkého zatiZeni pfimo na zakladu tj. sloup nebo pilif nesouci jedno a vice podlazi.

Na objektu byla provedena dodateéna nastavba.

Na objektu byla provedena dodateéna pristavba.

V objektu nebo jeho &&sti doslo ke zméné uzivani (napf¥. z obytného pokoje sklad s vy3$sim zatizenim, z ptdy obytné podkrovi,..).
V objektu byly provedeny Gpravy dispozice (dodatecné vestavéné zdéné pricky, nikoliv sadrokartonové).

Projevy rizik

Trhliny v nosnych sténdch nebo zékladech v okoli rozhrani hmot objektu, obvykle v mistech jejich oslabeni otvory.
Tzv. zkfizeni oken (obtizné otevirani disledkem deformace ramu).

Naklonéni objektu nebo jeho ¢asti.

Identifikace

posuzovano ano
idnetifikovanc ano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne



S05 Trhliny stén domu od koncentrace napéti

Popis
Trhliny v konstrukcich domu od koncentrace napéti
Rizikové faktory

Vyznamé zatizené nosné prky (tramy, pravlaky, sloupky) jsou uloZeny pfimo na zdivo bez roznasecich prvka.

Projevy rizik
Trhliny v misté uloZeni sloupt, trdmk( nebo nosnik( na zdivo.
Odlupovani materialu stény pfip. omitky v misté uloZeni stropnic, pravlakd.

posuzovano ano

idnetifikovano ne

s projevy ne
Identifikace

ne

ne

ne



S06 Trhliny zdénych stén od smrst'ovani a dotvarovani

Popis

Trhliny v konstrukcich domu od smrsténi a dotvarovéni konstrukci

Rizikové faktory

Ruzné druhy materidld v nosnych konstrukcich (zazdivka otvoru, dodateéné provedena sténa nebo pficka, kontakt beton/zdivo).

Projevy rizik

Svislé nebo vodorovné dlouhé trhliny napf. v irovnich stropu.

Trhliny v nosnych sténdach v okoli rozhrani hmot objektu, obvykle v mistech jejich oslabeni otvory oken, dvefi (mGzZe byt zamaskovano
Trhliny pfesnych geometrickych tvar( napf ¢tverec, obdélnik, kfivka s pravymi Ghly apod.

Identifikace

posuzovano ano
idnetifikovano
s projevy

ne

ne
ne
ne

ne
ne



S07 Poruseni cihelnych sloupt od tlaku

Popis

Poruseni cihelnych sloupt od tlaku

Rizikové faktory

Na objektu byla provedena dodateéna nastavba.

V objektu nebo jeho &&sti doslo ke zméné uzivani (nap¥. z obytného pokoje sklad s vy3$sim zatizenim, z ptdy obytné podkrovi,..).
V objektu byly provedeny Gpravy dispozice (dodatecné vestavéné zdéné pricky, nikoliv sadrokartonové).

Zjevna vysoka vlhkost zdiva stén objektu (obvykle v dolni ¢asti stén pfizemi starSich objekta).

Rozmeéry cihelného sloupu nebo pilife vicepodlazniho objektu mensi nez 600 x 600 mm.

Projevy rizik
Svislé trhliny sloupu.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne

ne

ne
ne
ne



S08 Trhliny ve sténach, sloupech nebo pilifich oslabenych otvory

Popis
Trhliny ve sténach, sloupech nebo pilitich oslabenych otvory
Rizikové faktory

Sloup, pili¥ s otvorem $irsim &i vy33im neZ 1/10 jeho $ifky a hloubky vétsi nez 1/4 jeho $itky (rozvadéce, prostupy instalaci).

Dodateény otvor ve sténé $irsi nebo vy3si nez je jeji tloustka a hlubsi nez 1/3 jeji tloustky (okna, dvefe, niky apod.).
Dodatecné zvétseni otvorl (oken, dvefi) v nosné sténé (porovnat se starou fotodokumentaci ¢i starym projektem).

Projevy rizik
Svislé a §ikmé trhliny nad otvorem ve sténé / sloupu / pilifi.
Tzv. zkfiZzeni oken (obtizné otevirani disledkem deformace réamul).

posuzovano ano
idnetifikovanc ano

s projevy
Identifikace

ne

ne
ano

ne

ne

ne



S09 Trhliny v nenosnych konstrukcich vyvolané deformacemi jinych konstrukci posuzovano ano

idnetifikovanc ano

s projevy
Popis
Trhliny v nenosnych konstrukcich vyvolané deformacemi jinych konstrukci
Rizikové faktory Identifikace
V objektu nebo jeho ¢asti doslo ke zméné uzivani (napt. z obytného pokoje sklad s vys$sim zatizenim, z ptdy obytné podkrovi,..). ano
V objektu byly provedeny Upravy dispozice (dodatecné vestavéné zdéné pricky, nikoliv sddrokartonové). ano
Na objektu byla provedena dodateéna nastavba. ne
Chybéjici dilatacni spara ve styku pficky se stropem o rozpéti vétsim nez 5m. ne
Absence dilata¢ni spary mezi vyplfiovymi a nosnymi kcemi (zejména velka okna ve fasadé, meziokenni viozky panelovych doma). ne
Zdéna pricka na dievéném trdmovém stropu. ano
Objekt s plochou stfechou s atikou po obvodu, ve skladbé stiechy je tuha spadova nebo roznaseci vrstva.
Pri¢ka bez dilatace v misté objektové dilatacni spary.
Projevy rizik ne
Spatna funkce oken, dvefi, balkénovych sestav — tzv. zkfizeni (obtiZné zavirani). ne
Sikmé trhliny v piickdch, pripadné v misté nadprazi dvefnich otvor( v prickach. ne
Bouleni sadrokartonovych pficek. ne
Trhliny v misté kontaktu atiky a fasadni stény. ne
Trhliny ve styku vnitfni stény a obvodového plasté. ne
Trhliny mezi nosnou konstrukci a nenosnou konstrukci. ne
Trhliny v plose nenosnych konstrukci. ne

Trhlina v pfi¢ce v misté objektové dilatacni spary. ne



S$10 Nadmeérné prihyby tramovych stropt

Popis

Nadmérné priahyby tramovych stropt

Rizikové faktory

Drevény strop s rozmérem tram0 pod empiricky doporu¢ovanou dimenzi.

Rizikové Feseni uloZeni tramu na zdivo, napf. pIné obezdéné dievéné tramy, mala délka uloZeni apod.
Rozpon svépomoci provedeného stropu vice nez 5 m.

V objektu nebo jeho ¢asti doslo ke zméné uzivani (napt. z obytného pokoje sklad s vys$sim zatizenim, z ptdy obytné podkrovi,..).

V objektu byly provedeny Upravy dispozice (dodatecné vestavéné zdéné pricky, nikoliv sadrokartonové).

Strop z keramickych vloZzek dlouhodobé zatizeny vihkosti.

Na objektu byla provedena dodatecna nastavba.

Vlhky provoz v objektu nad dfevénym tramovym stropem (koupelna, pradelna, ...).

Bez trhlin u domu do tfi let stafi nebo neuZivanych s Zelbet. tramy pod 200x340, vice nez 2 m od sebe, pfi rozponu nad 5 m.
Bez trhlin u domu do tfi let staFi ¢i neuZivanych s vyskou ocel. profilu nebo tloustkou stropu do 180 mm, pfi rozponu nad 3 m.

Projevy rizik

Praskéni az opadavani omitky stropu nebo podhledu.

Trhliny v podlaze.

Trhliny mezi stropem a navazujicimi sténami (obvykle ve fabionech).

Nerovnost podlahy (kuli¢cka nebo lahev se po poloZeni za¢ne odvalovat, naklonéna skfif apod.).
Prahyb stropu vétsi nez 1/250 jeho rozponu.

Citelné kmitani stropu (napf. po vyskoku osoby).

Sikmé trhliny v pfickach, pfipadné v misté nadprazi dvefnich otvor( v p¥ickach.

Bouleni sadrokartonovych pricek.

Identifikace

ano

ano

posuzovano ano
idnetifikovanc ano
s projevy

ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne



S$11 Uhnila zhlavi tramu difevénych stropu

Popis

Uhnila zhlavi tramu dfevénych stropl

Rizikové faktory

VIhky provoz v objektu na dfevénym trdmovym stropem (koupelna, pradelna, ...).

Rizikové feseni uloZeni tramu na zdivo, napf. plné obezdéné drevéné tramy, tramy uloZzeny na vlhké zdivo.
Zatékani stfechou do objektu se dfevénym tramovym stropem, pozornost vénovat tézZ ¢erstvé opravené strese.
Zatékani do dfevéného stropu netésnymi instalacemi (vodovod, topeni s radiatory, kanalizace).

Rimsa u domu s dfevénym tramovym stropem.

Zatepleni obvodovych stén domu se difevénym tramovym stropem zevnitf.

Projevy rizik

Stropy a podlahy viditelné napadené hnilobou.

Podlaha lokélné zjevné ,pruzi“ (obvykle pfi naslapnuti osoby).

Nerovnost podlahy (kuli¢cka nebo lahev se po poloZeni za¢ne odvalovat, naklonéna skfin apod.).

Praskani az opadavani omitky stropu nebo podhledu.

Specidlné u domu s dfevénymi tramovymi stropy: Sikmé trhliny v prickach, ptipadné v misté nadprazi dvernich otvoru v pfickach.
Specidlné u domu s dievénymi tramovymi stropy: bouleni sddrokartonovych pricek.

posuzovano ano
idnetifikovancano
s projevy

Identifikace Popis rizikového faktoru
ano koupelna kuchyné
nelze posoudit nepfistupné

ne

ne

ne

ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne



S$12 Trhliny mezi krajnim nosnikem tramového stropu a sténou

Popis

Trhliny mezi krajnim nosnikem trdmového stropu a sténou

Rizikové faktory

Krajni stropni nosnik uloZeny tésné podél stény bez pfiznané dilatacni spary mezi sténou a stropem.
Strop z keramickych vloZek na valcovanych profilech obvykle typu hurdis.

Projevy rizik

Opad omitky nebo trhlina ve styku tramového stropu a stény rovnobézné s tramy.
Trhliny v krajnim poli stropu (mezi krajnim a nasledujicim nosnikem).

Trhliny pfesnych geometrickych tvar( napf ¢tverec, obdélnik, kfivka s pravymi Ghly apod.

Identifikace

posuzovano ano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne



$13 Nadmeérné priihyby zelezobetonovych stropnich konstrukci

Popis

Nadmérné prihyby Zelezobetonovych stropnich konstrukci

Rizikové faktory

Stropni deska tl. mensi nez 150 mm (pfi rozpéti do 6 m).

Rozpon svépomoci provedeného stropu vice nez 5 m.

V objektu nebo jeho ¢asti doslo ke zméné uzivani (napt. z obytného pokoje sklad s vys$sim zatizenim, z ptdy obytné podkrovi,..).
V objektu byly provedeny Gpravy dispozice (dodatecné vestavéné zdéné pricky, nikoliv sadrokartonové).

Na objektu byla provedena dodatecnd nastavba.

Strop v agresivnim prostfedi — s chloridy ve vzduchu (bazén).

Projevy rizik

Trhliny mezi stropem a navazujicimi sténami (obvykle ve fabionech).

Trhliny v podlaze.

Nerovnost podlahy (kulicka nebo lahev se po poloZeni zac¢ne odvalovat, naklonéna skfin apod.).

Prahyb Zelezobetonového stropu vétsi nez 1/250 jeho rozponu.

Trhliny v 1/3 spodniho povrchu Zelezobetonového stropu kolmé na smér jeho rozponu mezi nosnymi sténami.

Praskéni az opadavani omitky stropu nebo podhledu.

Specidlné u domu s Zelezobetonovymi stropy: Sikmé trhliny v pfickach, pfipadné v misté nadprazi dvefnich otvort v pfickach.
Specidlné u domu s Zelezobetonovymi stropy: bouleni sadrokartonovych pfi¢ek u domu.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne



S14 Rozestoupena klenba posuzovéno

idnetifikovano

s projevy
Popis
Rozestoupend klenba
Rizikové faktory Identifikace
Pomeér vysky klenby k jejimu rozpéti mensi nez 1:2,5. ne
Klenba s rozpétim vice nez 4 m. ne
Ubouréni ¢asti domu s klenbou (i v minulosti). ne
Nové podlahy na klenbé (at uZ jejich provedenim doslo k odlehéeni, nebo pfitizeni). ne
Otvor v klenbé o rozmérech vétsich nez 200 x 200 mm. ne
Vybourani ¢asti nebo celého pole klenby. ne
Odkopani nebo Uprava terénu podél stény, do které je klenba oprena (pfipojky, drenaze, anglické dvorky). ne
V mistnosti nad klenbou zvy$eno zatiZeni (z pldy obytné podkrovi, z obytné mistnosti restaurace nebo sklad). ne
V objektu byly provedeny Upravy dispozice (dodatecné vestavéné zdéné pricky, nikoliv sddrokartonové). ne
Projevy rizik
Vyrazna podélna trhlina pod vrcholem klenby. ne
Trhliny ve sténdch, do kterych je klenba oprena. ne
Ztetelny pokles vrcholu klenby. ne
Nerovnost podlahy (kulicka nebo lahev se po poloZeni za¢ne odvalovat, naklonéna skfin apod.). ne
Trhliny v podlaze. ne
Specidlné u domu s cihelnymi klenbami: $ikmé trhliny v pfickach, pfipadné v misté nadpraZi dvernich otvora v pfickach. ne

Specidlné u domu s cihelnymi klenbami: bouleni sadrokartonovych pficek. ne



S$15 Trhliny ve sténach vlivem nedostateéného vodorovného ztuzeni

Popis

Trhliny ve sténdach vlivem nedostate¢ného vodorovného ztuzeni
Rizikové faktory

Tfi a vice tramovych stropt nad sebou.

Dodateéna padni vestavba u domu s tramovymi stropy.

Krov vyvozuje vodorovné sily (krokevni soustava) do netuhych stropd (dfevéné tramové), pozednice neni kotvena tahly do stropu.

Dim s klenbami a dfevénymi tramovymi stropy zaloZeny na jilovitych horninach nebo sprasich.
ZaloZeni objektu na vyznamné nesourodych (riznorodych) horninach.
Chybéjici ztuZujici vénce stén objektu.

Projevy rizik

Svislé trhliny ve sténach objektu.

Vodorovné trhliny v mistech uloZeni krovu na zdivo.
Trhliny ve zdivu nadezdivek.

Identifikace

posuzovano ano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne



S$16 Trhliny ve sténach od nedostateéného zakotveni pozednic

Popis

Trhliny ve sténach od nedostate¢ného zakotveni pozednic
Rizikové faktory

Dodatecéna pldni vestavba.

Zdény diim o vice neZ 4 NP. provadény svépomoci.

Krov domu provedeny v tzv. krokevni soustavé, pozednice neni dostate¢né kotvena do pozednich véncl nebo téhly do stropu.

Dim se Sikmou stfechou s nadezdivkou vysky nad 300 mm.
Krov domu s uvolnénymi kovovymi tahly (tahla obvykle viditelna na podlaze pady).
Plvodni krytina vyménéna za tézsi (vysledovat typickou krytinu v okoli, vyhledat pavodni krytinu na pGdé ¢i za pozednicemi).

Projevy rizik

Vodorovny posun pozednice.

Trhliny ve zdivu nadezdivek.

Sikmé trhliny ve $titovych sténach.

Vodorovné trhliny v mistech uloZeni krovu na zdivo.

Identifikace

posuzovano ano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne

ne
ne



S17 Nadmeérné deformace krovu

Popis

Nadmérné deformace krovu

Rizikové faktory

Zatékani do krovu stfechy objektu, pozornost vénovat téz ¢erstvé opravené strese.

Plvodni krytina vyménéna za téZsi (vysledovat typickou krytinu v okoli, vyhledat plvodni krytinu na ptdé ¢i za pozednicemi).
Nové kominy / stfe$ni okna / vikyfe ve star$im krovu (porovnat s plivodnim projektem nebo fotodokumentaci).

Zobytnéné podkrovi namisto pdvodni pudy.

Krov domu s uvolnénymi kovovymi tahly (tahla obvykle viditelna na podlaze pldy).

Projevy rizik

Vyrazné deformace krovu jako celku, obvykle viditelné na prvni pohled z dalky na krytiné stfechy.
Znacéné deformace jednotlivych prvkd krovu.

Uvolnéné nebo viditelné posunuté (rozeviené) prvky krovu ve spojich.

Identifikace

ano

ano
ano

posuzovano ano
idnetifikovanc ano
s projevy

ne

ne

ne
ne
ne

ne



S$18 Odpadnuti kontaktniho zateplovaciho systému vlivem nedostate¢ného prichyceni posuzovano ano

idnetifikovanc ano

s projevy
Popis
Odpadnuti kontaktniho zateplovaciho systému vlivem nedostatecného pfichyceni
Rizikové faktory Identifikace
Vnéjsi zateplovaci systém na sténdach zdénych z dutinovych cihel typu therm nebo plynosilikdtovych (pérobetonovych) tvarnic. ano
Vnéjsi zateplovaci systém domu s izolantem tl. Vétsi nez 140 mm. ne
Vnéjsi zateplovaci systém na domu vys$sim nez 20 m. ne
Vnéjsi zateplovaci systém na domé situovaném na kopci s fidkou zastavbou nebo v oteviené krajiné. ne
Vnéjsi zateplovaci systém stafi nad 12 let. ne
Svépomoci provedeny vnéjsi zateplovaci systém. ne
Projevy rizik
Trhliny v omitce v plose vnéjsiho zateplovaciho systému stén domu. ne
Boule na povrchu vnéjsiho zateplovaciho systému stén domu. ne
Interiérova vihkost stén s vnéjsim zateplovacim systémem domu. ne

Trhliny pfesnych geometrickych tvar( napf ¢tverec, obdélnik, kfivka s pravymi Ghly apod. ne



HO01 Hydro-spodni stavba-nepropustné zeminy posuzovéno  ano

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Hydro - spodni stavba - neproputné zeminy
Rizikové faktory Identifikace
DUm v doliku na malo propustnych horninach bez odvodnéni povrchu terénu. ne
Srazkova voda (i ze stfech) likvidovana vsakem na pozemku u domu na malo propustnych horninach, tyka se i sousednich dom. ano ne
DUm pod svahem tvofi pfekazku v toku povrchové vody (podélny padorys delsi stranou kolmo na spdd svahu, L nebo U plidorys otevieny proti svahu), neni zajisténo zachyceni vody stékajici po terénu.
DUm se snizenymi vstupy nebo vjezdy do prostor pod Urovni terénu (napf. podzemni garaz). ano
Projevy rizik
Vlhnuti spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem nebo pod terénem. ano
Plesnivéni podlahovych krytin u podlaZi vyskové blizko Grovni terénu, pfipadné v suterénu. ne
Degradace materidld vrstev (piedevsim tepelnéizolacni) v podlahach. ne
Degradace néslapnych vrstev podlah od vihkosti (bouleni, napadeni dfevokazem). ne
Poskozeni vegetace nadmérnou zavlahou, rozbfednuti povrchu terénu, propadani nebo zvedani dlazby v okoli domu, zardstani venkovni dlazby mechem. ne
Degradace povrchovych Uprav spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem (tzv. sokld). ano

Vzlinani vody do svislych konstrukei v podlazi pod tGrovni terénu. ano




idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Nahromadéni vody v zasypech kolem suterénu domu v nepropustnych horninach a jeji pronikani do konstrukci pfes hydroizolace, které nebyly dimenzovany na tlakovou vodu.
Rizikové faktory Identifikace
Podsklepeny diim na mélo propustnych hornindch bez funkéni drenaze. ano
Propustné povrchy terénnich uprav kolem domu (napt. travnik, zahonky nebo nésyp kameniva misto dlazdéného okapového chodniku). ano
Okolni terén se svazuje k objektu, neni provedeno zachyceni vody Zlabem nebo drendzi. ne
Dim ve svahu tvoii prekazku v toku povrchové vody (podélny pldorys delsi stranou kolmo na spad svahu, L nebo U pldorys otevieny proti svahu). ne
Srazkova voda (i ze stfech) likvidovana vsakem na pozemku u domu, tyka se i sousednich domu. ano
K podsklepenému domu na nepropustnych horninach bez funkéni drendze vedou smérem od svahu podzemni rozvody (pfipojky siti, tepelné ¢erpadlo zemé —voda apod. ...).  ne
Pod terén zapustény bazén blizko domu. ne
U domu je drendz, ktera neni odvodnéna (nefunkéni ¢erpadlo v precerpavaci jimce, nerealizované odvodnéni drendze) nebo nelze provést kontrolu jeji funkce a procisténi. ne
Projevy rizik
Prlsaky vody pfedevsim ve sparach suterénnich konstrukci. ano
Plesnivéni podlahovych krytin u podlazi vyskové blizko trovni terénu, pfipadné v suterénu. ne
Degradace materidlQ vrstev (pfedevsim tepelnéizolaéni) v podlahach. ne
Degradace naslapnych vrstev podlah od vihkosti (bouleni, napadeni dfevokazem). ne
Degradace povrchovych Uprav spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem (tzv. sokld). ano

Vzlinani vody do svislych konstrukci v podlazi pod trovni terénu. ano




HO03 Hydro - spodni stavba - podsklepené i nepodsklepené objekty posuzovéno  ano

idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Zatékani vody do konstrukci a interiéru netésnostmi hydroizolace spodni stavby po obvodu objektu.
Rizikové faktory Identifikace
Povlakova hydroizolace ukoncena niz, nez kam muze nastoupat voda po obvodu objektu. ano
Voda stékajici po fasadé nebo terénu mize natékat za hydroizolaci suterénu mistem jejiho ukonceni na sténé. ano
DUm ma anglické dvorky pfed okny do suterénu nebo venkovni schodisté ke vstupu do suterénu pod Urovni terénu. ne
Projevy rizik
VIhnuti spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem nebo pod terénem. ano
Plesnivéni podlahovych krytin u podlazi vyskové blizko trovni terénu, pfipadné v suterénu. ne
Degradace materidlQ vrstev (pfedevsim tepelnéizolaéni) v podlahach. ne
Degradace naslapnych vrstev podlah od vihkosti (bouleni, napadeni drevokazem). ne
Degradace povrchovych Uprav spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem (tzv. sokld). ano
Vzlinani vody do svislych konstrukci v podlazi pod drovni terénu. ano

Poskozeni vegetace nadmérnou zavlahou, rozbfednuti povrchu terénu, propadani nebo zvedéni dlazby v okoli domu, zardstani venkovni dlazby mechem. ne




idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Zatékani vody do konstrukci v dusledku poskozeni souvislosti hydroizolace spodni stavby domu umisténého v nepropustnych horninach bez funkéni drenaze nebo pod hladinou podzemni vody
Rizikové faktory Identifikace
Dodatecné provadéné prostupy podzemnich rozvodi do suterénu domu. ne
Opravy pfipojek vedoucich do suterénu domu. ano
Vykopy provadéné v okoli domu (opravy komunikaci, podzemnich vedeni siti, pfistavby). ne
Vzrostlé stromy ve vzdalenosti do 5 m od domu. ne
Projevy rizik
VIhnuti spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem nebo pod terénem. ano
Plesnivéni podlahovych krytin u podlazi vyskové blizko trovni terénu, pfipadné v suterénu. ne
Degradace materidlQ vrstev (pfedevsim tepelnéizolaéni) v podlahach. ne
Degradace naslapnych vrstev podlah od vihkosti (bouleni, napadeni dfevokazem). ne
Degradace povrchovych Uprav spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem (tzv. sokld). ne

Vzlinani vody do svislych konstrukci v podlazi pod trovni terénu. ano




Popis

Zatékani plochou stfechou namdahanou tlakovou vodou
Rizikové faktory

DUm s plochou stfechou o sklonu pod 2% (tj. 20 mm na 1 m).

Na ploché stfese domu jsou prekazky branici plynulému odtoku vody (zaklady rozvod( a zafizeni, stfechou prostupujici a na stfechu navazujici konstrukce).

Plocha stfecha domu ma na povrchu prohlubné.

Projevy rizik

VIhké skvrny nebo barevné zmény na omitkach nebo podhledech v podlaZi pod stfechou.

Vytékani vody ze stropl nebo podhledil v podlaZzi pod stfechou, obvykle celoroéné ve vazbé na destové srazky nebo téni snéhu.
Vytékani vody kolem elektroinstalace v podlazi pod stfechou.

Identifikace
ano

idnetifikovanc ano
s projevy

ne
ne

ne
ne
ne

ne



idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Zatékani do stfechy, terasy, balkonu vlivem rizikového odvodnéni
Rizikové faktory Identifikace
DUm v doliku na malo propustnych horninach bez odvodnéni povrchu terénu. ne
Srazkova voda (i ze stfech) likvidovana vsakem na pozemku u domu na malo propustnych horninach, tyka se i sousednich dom. ano
DUm pod svahem tvofi pfekazku v toku povrchové vody (podélny padorys delsi stranou kolmo na spdd svahu, L nebo U pldorys otevieny proti svahu), neni zajisté ano
DUm se snizenymi vstupy nebo vjezdy do prostor pod Urovni terénu (napf. podzemni garaz). ano
Projevy rizik
Vlhnuti spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem nebo pod terénem. ano
Plesnivéni podlahovych krytin u podlaZi vyskové blizko Grovni terénu, pfipadné v suterénu. ne
Degradace materiald vrstev (piedevsim tepelnéizolacni) v podlahach. ne
Degradace naslapnych vrstev podlah od vihkosti (bouleni, napadeni dfevokazem). ne
Poskozeni vegetace nadmérnou zavlahou, rozbfednuti povrchu terénu, propadani nebo zvedani dlazby v okoli domu, zardstani venkovni dlazby mechem. ne
Degradace povrchovych Uprav spodnich partii obvodovych stén ve styku s terénem (tzv. sokld). ne

Vzlinani vody do svislych konstrukei v podlazi pod tGrovni terénu. ano




H10 Hydro - terasa, balkén, lodzie - detaily

Popis

Zatékani do terasy, balkonu nebo lodZie a do pfilehlych konstrukci nevhodnymi detaily

Rizikové faktory

Balkonové dvefe vstupu na terasu / balkon / lodZii osazené tak, Ze odvodriovaci otvory ramu jsou tésné nad nebo dokonce pod povrchem terasy / balkonu / lodZie.
Nizka svisla ¢ast hydroizolace v napojeni na souvisejici konstrukce vystupujici nad plochou stfechu (u stén nizsi nez 100 mm).
Prah dvefi na terasu / balkon / lodZii je osazen nize nez 80 mm od povrchu terasy / balkonu / lodZie.

Netésna spara mezi okrajem svislé hydroizolace a sténou nebo kominem.

Svisla ¢ast hydroizolace ukonéena na sténé z panell a spara mezi panely svisle protind horni sparu hydroizolace ploché strechy.
Stojky zébradli kotvené horem skrz vrstvy terasy / balkonu / lodZie.

Umisténi posuzovanych prostor pod cizi terasou.

Asfaltové pasy napojeny na plechové lemovani v Urovni hydroizolace, neplati pro okapni plechy.

Projevy rizik

Vzlindni vody do stén a pficek mistnosti sousedicich s terasou.

Degradace podlahy v blizkosti vstupu na terasu / balkon / lodZii.

VIhké skvrny nebo barevné zmény na omitkach strop0 ¢i podhled mistnosti pod terasou.
Vytékani vody kolem elektroinstalace v podlaZi pod terasou.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne



H11 Hydro-fasada-oplechovani

Popis

Zatékani do fasdd s omitkou nebo se zateplovacim systémem vadnymi krycimi konstrukcemi (oplechovani,

Rizikové faktory

PFi¢ny sklon parapet( nebo fims domu je nulovy nebo k fasadé.

Venkovni plechové parapety oken domu nemaji sloZzené ohyby v koutech (v detailu mezi oknem, osténim a plochou parapetu je dirka).
Netésnosti mezi kryci a stavebni konstrukci.

Venkovni parapety oken domu jsou dodatecné vloZzené mezi osténi a spdra je zatmelena.

Sklon atiky domu je smérem od stfechy k fasadé nebo neni Zadny.

Chybi okapni nos.

Presahy okapnich hran ptes fasadu jsou mensi nez 30 mm.

Projevy rizik
Barevné skvrny nebo vykvéty na povrsich venkovnich omitek v okoli atik, parapet nebo fims domu.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne

ano

ne
ne



H12 Hydro - fasada - predsazeny, odvétravany obklad posuzovano ne

idnetifikovano ne
s projevy ne

Popis

Zatékani do fasad s vétranym predsazenym obkladem

Rizikové faktory Identifikace

Tepelnéizolaéni vrstva ve skladané fasadé domu se dotyka skladaného obkladu nebo je mald tloustka vzduchové vrstvy mezi obkladem a tepelnou izolaci. ne

Spary sklddaného obkladu fasady nejsou tésnéné pro srazkovou vodu a zaroven tepelnéizolacni vrstva ve fasadé neni zakryta hydroizolaci. ne

Do roviny obkladu skladané fasady zasahuji konstrukce (napt. okna licuji s obkladem nebo dokonce pfedstupuji pred néj, fimsy, stfiSky nad vstupy apod.). ne

Projevy rizik
Pliseri na vnitfnich povrsich obvodovych stén doma se skladanym obkladem na fasadé (typicky dievény, kamenny nebo plechovy obklad). ne
VIhké mapy nebo zbarvené povrchy na vnitfnich omitkach stén kolem oken, fims nebo jinych prostupujicich prvk( u doma se skldadanym obkladem na fasadé (typicky dievény, k ne



H13 Hydro-Sikma strecha - skladana krytina

Popis

Zatékani do Sikmé strechy krytinou

Rizikové faktory

Tasky krytiny se témér dotykaji boku komina, nebo vikyfe. Chybi ohyb v bo¢nim oplechovani.
Skladana krytina bez doplrikové hydroizolaéni vrstvy

Zjevné netésnosti v krytiné

Netésnosti v oplechovani komind, Uzlabi, stie$nich oken, odvétrani kanalizace

Krytina na hranici trvanlivosti

Vytok vody z UZlabi nad vikyfem, nebo ze svodu z vyssi stfechy sméruje Sikmo do krytiny stfechy
Sklon Sikmé stfechy je mensi neZ hodnota bezpeéného sklonu

Sklon strechy je mensi nez hodnota mezniho sklonu

Projevy rizik

Hniloba na krovu pod krytinou

Skvrny na podhledech Sikmé stfechy

Zatékani do podkrovi

Skvrny na fasadach, nebo degradace jejich povrchi

Identifikace

ano

posuzovano  ano
idnetifikovanc ano
s projevy

ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne

ne



H14 Hydro - Sikma stirecha - doplnkova hydroizolace posuzovano  ano

idnetifikovanc ano

s projevy
Popis
Doplrikova hydroizolace Sikmé stiechy
Rizikové faktory Identifikace
Dolni okraj hydroizolace neni podepfen napf. okapni plech, bednéni. ne
Okraj hydroizolace neni zakryt proti vlivu UV zafeni (obvykle neni zespodu zabednén presah Sikmé stfechy). ne
Hydroizolace pod krytinou je pronesena (pytel) za bednénim okapu. ne
Chybéjici pojistna hydroizolace pfti sklonu Sikmé stfechy mensim neZz hodnota bezpecného sklonu krytiny (BSK) definovaného vyrobcem krytiny. ne
Hydroizolace pod krytinou je v kontaktu se zakladaci lati krytiny (lat uzavird vstup vzduchu do mezery mezi krytinou a pod ni umisténou félii). ne
Nad vétsimi prostupy (napf. stiesni okna, kominy apod.) neni v hydroizolaci provedena rozharnka. ne
Chybéjici pojistna hydroizolace v pfipadé obytného podkrovi. ne
Vady v detailech pojistné hydroizolace ano
Projevy rizik
Hniloba na krovu Sikmé stiechy s félii pod krytinou. ne
Skvrny na podhledech sikmé stfechy s folii pod krytinou. ne
Skvrny na fasadé nebo degradace jejiho povrchu u domu se Sikmou stfechou s folii pod krytinou. ne

Zatékani do podkrovi u domu se Sikmou stfechou s félii pod krytinou, obvykle v UZlabich, u pozednic, u komint a stfesnich oken. ne




H15 Hydro-Sikma stiecha-odvodnéni

Popis

Zatékani vlivem rizikového odvodnéni Sikmych stiech

Rizikové faktory

Mezistfe$ni nebo zaatikové Zlaby s jinou neZ povlakovou hydroizolaci (obvykle s klempifskou konstrukci).

Uzlabni se sklonem niz$im ne? 15° s jinou neZ povlakovou hydroizolaci (obvykle s klempitskou konstrukci).

Rimsové 7laby s jinou ne povlakovou hydroizolaci (obvykle s klempitskou konstrukci).

V UZlabi se setkavaji stiesni plochy o vyrazné jiné vymére nebo vyrazné jiném sklonu a oplechovani v UZlabi nema stfedovy ohyb.
Nedostatecny presah stfechy

Projevy rizik

VIhké skvrny nebo barevné zmény na omitkach stropt ¢i podhled mistnosti pod Sikmou stfechou s mezistfes$nimi, zaatikovymi nebo fimsovymi Zlaby.

VIhké skvrny na bocnich sténach vikyre
Zatékani do interiéru pod Sikmou stfechou s mezistfesnimi, zaatikovymi nebo fimsovymi Zlaby.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne

ano

ne
ne



H16 Hydro - Sikma strechy - ledové valy

Popis

Tvorba ledovych val(i na skladané krytiné se zatékanim pfi snéhové pokryvce

Rizikové faktory Identifikace
Pod stfechou nebo jeji ¢asti je plida oddélend od vytapénych mistnosti pod sebou lehkym stropem (neni z betonu, cihel nebo panell) a stfecha je nedostate¢né vé ano

Sikma stfecha nad vytap&nym prostorem v horské a podhorské oblasti, stfecha mé piesah pies obvodové stény.

Projevy rizik

Projevy rizik

Voda vytékajici pod krytinou z presahu Sikmé stfechy domu.

Voda stékajici od vrcholu obvodové stény nebo prosakujici zdivem domu se Sikmou stfechou.
Rampouchy a ledové povlaky visici z konstrukci presahu sikmé stfechy

V zimnim obdobi ledové povlaky na fasddé domu se Sikmou stfechou

Zatékani do interiéru domu se Sikmou stfechou, na které se tvofi ledové valy.

posuzovano  ano
idnetifikovanc ano
s projevy

ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne

ne



H17 Hydro - mokré provozy v interiéru posuzovano  ano

idnetifikovanc ano

s projevy ne
Popis
Zatékani vody z koupelny (mokrého provozu) do podlah a stén
Rizikové faktory Identifikace
Pod dlazbou a obklady koupelny chybi hydroizolace (pozna se obvykle pfi pohledu pod vanu reviznimi dvirky). ne
Hrozi hromadéni vody pod vanou nebo sprchovym koutem tj. chybi revizni dvitka nebo nejsou tésné u podlahy. ano
Spottebice (pracka, mycka) pracujici s vodou nejsou uloZeny v prostoru s odtokem nebo akumulaci vody v p¥ipadé havarie. ano
Netésna spara mezi obkladem a vanou nebo sprchovou vanickou. ne
Nizka sprchovad vanicka, vanicka zapusténa do podlahy nebo Zadna sprchova vanicka ve sprchovém kouté koupelny domu. ano
Neni zajisténo uzavieni vody pf¥i ndhlé netésnosti na potrubi, armaturach nebo spotfebicich. Obvykle automatické uzavéry u spotiebi¢l a na pfivodu vody do domu.
Projevy rizik
Mapy, vykvéty soli nebo vihkost vnitinich povrch( stén v ¢asti tésné nad podlahou v podlaZi s koupelnou. ne
VIhké skvrny nebo barevné zmény na omitkach nebo podhledech v podlaZi pod koupelnou. ne
Vytékani vody ze stropd nebo podhledil v podlazi pod koupelnou (projevy obvykle ve vazbé na uzivani koupelny). ne

Vytékani vody kolem elektroinstalace v podlaZi pod koupelnou (projevy obvykle ve vazbé na uZivani koupelny). ne




idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Systematické mechanické poskozovéani povrchovych Uprav na sténach
Rizikové faktory Identifikace
Vjezd do garadze mezi sténami se vzdalenosti mensi nez 3 m. ne
K¥idlo dvefi nebo oken dorazi ke sténé bez ochrannych dorazd. ano
Okna a dvere s vnitfnimi Zaluziemi, Zaluzile omezuji otevirani k¥idla. ne
Rohy stén na chodbach a schodistich. ne
K objektu pfriléhaji vefejné prostory (napf. komunikace, hfisté, priichody a prijezdy, viezdy do gardzi, parkovaci stani apod.). ne
Velikost garaze pro jedno auto je mensinez 2,7 x 5,3 m. ne
Projevy rizik
Vrypy, Skrabance, trhlinky a dalky v povrchové tpravé (omitka, obklady, dlazba). ano
UraZené rohy povrchové upravy. ne

Trhliny v jednotlivych obkladech a dlaZdicich. ne




—pOSUZOVéHO ano

idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Trhliny a boule v omitce, opadavani omitek mimo kontaktni zateplovaci systémy
Rizikové faktory Identifikace
Vnéjsi povrchy stén z dutinovych cihel typu therm nebo z plynosilikatovych (pérobetonovych) tvérnic, objekt bez projevd mladsi nez 3 roky. ne
Omitky stén na pfimo oslunénych plochach. ne
Omitnuté betonové prvky ve vnéjsim prostredi (napt. balkonové desky a sloupy). ne
Omitky v panelovych bytovych domech. ne
Degradace omitek vlivem zvySené vlhkosti ano
Projevy rizik
Trhliny v omitce v plose. ne
Sikmé trhliny v omitce vychazejici z rohd otvord. ne
Trhliny v koutech mistnosti. ne

Boule na omitce, pfipadné jeji Uplné opadavani. ano
Trhliny v koutech mezi osténim a nadprazim. ne




P03 Uvoliiovéni lepeného obkladu od podkladu, trhliny v obkladu ~ peowne

idnetifikovano
s projevy

Popis

Uvolniovani lepeného obkladu od podkladu, trhliny v obkladu

Rizikové faktory Identifikace
Dutiny mezi omitkou a podkladem.

Vnéjsi povrchy stén z dutinovych cihel typu therm nebo z plynosilikdtovych (pérobetonovych) tvarnic, objekt bez projevd mladsi nez 3 roky.
Omitnuté betonové prvky ve vnéjsim prostiedi (napf. balkonové desky a sloupy).

Omitky v panelovych bytovych domech.

Sokl domu oblozeny lepenym obkladem, objekt bez projevi mladsi nez 3 roky.

Velké plochy lepeného obkladu na vnéjsich sténach, objekt bez projevi mladsi nez 3 roky.

Mechanické poskozeni lepeného obkladu nebo sparovaci hmoty ve vnéjsim prostredi.

Dutiny mezi lepenym obkladem a podkladem.

Lepeny obklad na vodorovnych plochach ve vnéjsim prostredi (parapety, atiky, fimsy apod.).

Plochy s lepenym obkladem ¢asto namahané vodou (napf. sprchové kouty, bazény).

Lepeny obklad ve vnéjsim prostredi mladsi 3 let.

Projevy rizik

Vrypy, skrabance, trhlinky a dulky v povrchové Upravé (omitka, obklady, dlazba).

Trhliny v jednotlivych obkladech a dlazdicich.

Oddélovani obkladu od podkladu, pfipadné jeho Gplné odpadavani.

Vypadavani sparovaci hmoty ze spar obkladu nebo dlazby, trhlinky ve sparovaci hmoté.

Dlouhé nepferusené svislé nebo vodorovné trhliny v povrchové Upravé (omitky, obkA729:A746lady, sparovaci hmoty).

ne
ne
ne



P04 Vypadavani sparovaci hmoty, trhliny ve sparovaci hmoté lepeného obkladu ~ psswowno

idnetifikovano
s projevy

Popis

Vypadavani sparovaci hmoty, trhliny ve sparovaci hmoté lepeného obkladu

Rizikové faktory Identifikace
Sokl domu oblozeny lepenym obkladem, objekt bez projevi mladsi nez 3 roky.

Velké plochy lepeného obkladu na vnéjsich sténach, objekt bez projevi mladsi nez 3 roky.

Mechanické poskozeni lepeného obkladu nebo sparovaci hmoty ve vnéjsim prostredi.

Dutiny mezi lepenym obkladem a podkladem.

Lepeny obklad na vodorovnych plochach ve vnéjsim prostredi (parapety, atiky, fimsy apod.).

Plochy s lepenym obkladem ¢asto namahané vodou (napf. sprchové kouty, bazény).

Lepeny obklad ve vnéjsim prostredi mladsi 3 let.

Absence dilatacnich spar v obkladu v pfipadé obklddanych ploch vétsich 3 x 3 m (exteriér) resp. 6 x 6 m (interiér).
Lepeny obklad na vodorovnych plochach ve vnéjsim prostredi (parapety, atiky, fimsy apod.).

Projevy rizik

Vypadavani sparovaci hmoty ze spar obkladu nebo dlazby, trhlinky ve sparovaci hmoté.

Dlouhé neprerusené svislé nebo vodorovné trhliny v povrchové Upravé (omitky, obklady, sparovaci hmoty).
Priibézné trhliny ve spdrovaci hmoté obkladu v koutech mistnosti na celou vysku obkladu.



—pOSUZOVéHO ano

Popis

Trhliny a boule v povrchové Upraveé kontaktnich zateplovacich systém

Rizikové faktory

Dutiny mezi omitkou a podkladem.

ZaloZeni zateplovaciho systému u terénu bez pouziti zakladaci listy.

Otvor v konstrukci (okna, dvere, prostupy), zateplovaci systém mladsi nez 3 roky.
Zateplovaci systém tmavsich barev na pfimo oslunénych plochach.

Zateplovaci systém pred rokem 1995.

Zateplovaci systém provedeny svépomoci.

Zateplovaci systém na vnéjsich sténach pfiléhajicich k vihkym provozim (koupelny, bazény), ve vihkém provozu neni proveden obklad az pod strop.

Projevy rizik

Sikmé trhliny v omitce vychazejici z rohd otvord.

Trhliny v koutech mistnosti.

Boule na omitce, pfipadné jeji Uplné opadavani.

Trhliny v koutech mezi osténim a nadprazim.

Svislé vlasové trhliny vychazejici z oblasti zaloZeni zateplovaciho systému u soklu nad zaklddaci liStou v misté napojeni jedno
VIhké stény se zateplovacim systémem v interiéru.

Trhliny v povrchové Upraveé zateplovaciho systému v plose stén.

Identifikace

idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne



Popis

Mechanické poskozeni ETICS

Rizikové faktory

K objektu pfiléhaji vefejné prostory (napf. komunikace, hfisté, prichody a prijezdy, viezdy do gardzi, parkovaci stani apod.).
Umisténi stavby v blizkosti lesa nebo parku.

Zateplovaci systém v Uzkych prichodech.

Zateplovaci systém v garazovych stanich.

Projevy rizik
Vrypy, $krdbance a dulky v povrchu zateplovaciho systému.

Identifikace

idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne

ne

ne
ne



idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Poruchy u napojeni povrchovych Uprav z riiznych materidlG mezi sebou a na navazujici konstrukce
Rizikové faktory Identifikace
Napojeni sadrokartonové konstrukce stény nebo podhledu na omitnuty povrch pfilehlé stény nebo stropu, prostupy krovu. ano
Napojeni kontaktniho zateplovaciho systému na omitnutou sténu bez zatepleni. ne
Napojeni povrchové Upravy na plastové ramy oken bez specialnich list. ne
Napojeni povrchové Upravy na parapety bez specidlnich list. ne
Projevy rizik
Trhliny v mistech napojeni dvou riznych povrchovych Uprav. ano
Trhliny v mistech napojeni povrchové tpravy a rdmu oken a dvefi. ne

Trhliny v napojeni sadrokartonového povrchu a omitky. ne




Popis

Poruchy v misté styku rdznych materidlG podkladu
Rizikové faktory

Zjisténo riziko statické riziko S06.

Vyzdivky do Zelezobetonové konstrukce.
Pfedchozi rekonstrukce nemovitosti.

Dodatecné zazdivky otvord.

Projevy rizik
Dlouhé nepferusené svislé nebo vodorovné trhliny v povrchové Upravé (omitky, obklady, sparovaci hmoty).

Identifikace

ano

idnetifikovancano
s projevy

ne
ne
ne

ne

ne

ne



Popis

Znedisténi povrchové Upravy fasady vlivy prostiedi

Rizikové faktory

Umisténi objektu v okoli frekventovanych dopravnich komunikaci.
Umisténi objektu v okoli primyslovych provozd.

Hrubsi povrchové Upravy fasady.

Vyusténi vétraciho potrubi / komind na fasadé.

Prvky umisténé na fasadé ( napf. osvétleni, blizkost vylsténi svodi )
Atiky, fimsy a stfechy, z nichZ mGzZe voda stékat na fasadu.

Projevy rizik
Nerovnomérna zména barvy povrchu fasady.

idnetifikovanc ano

s projevy
Identifikace
ne
ano
ano
ano
ano

ne



idnetifikovano

s projevy
Popis
Znedisténi povrchu fasady vandaly
Rizikové faktory Identifikace
Volna ptistupnost objektu z vefejného prostranstvi. ne
Rimsy na fasadé s vytazenim oplechovéni na sténu mensim 150 mm. ne

Projevy rizik
Znetisténi fasady barevnymi postfiky graffiti. ne
Otisky podraZek bot na sténach. ne



idnetifikovanc ano

s projevy
Popis
Biotické napadeni povrchu fasady
Rizikové faktory Identifikace
Vyusténi vétraciho potrubi, ¢i kominu na fasadé ano
Atiky, fimsy a stfechy z nichz mlzZe stékat voda po fasadé ne
Blizky zdroj znecisténi povrchové Upravy fasady ne
Stény s tepelnym odporem odpovidajicim ekvivalentu tepelné izolace z EPS tl. 140 mm avice ne
Zastinéné stény, stény orientované na sever ne
Stény orientované na sever v blizkosti strom( a vzrostlych kefa ne
Zahony s kvétinami u stén orientovanych na sever ne
Vyusténi otvord vétrani ano
Projevy rizik ne

Nerovnomérna zména barvy povrchu fasady



idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Deformace dfevénych podlahovin od zvysené vihkosti
Rizikové faktory Identifikace
Podlaha na terénu nebo nad vihkym sklepem. ano
Suchy provoz (pod 30% relativni vihkosti) a narazové velmi mokra udrzba podlahy. ne
VIhky provoz (nad 50% relativni vlhkosti). ne
Chybéjici spara mezi povrchovou vrstvou a obvodovymi sténami. ne
ne
Projevy rizik
Rozestupovani spar podlahovin. ano
Prohnuti jednotlivych dievénych prvkid podlahy v oblasti spar do tvaru U. ne

Vzduti podlahy ve volném prostoru (tzn. V mistech bez zatizeni nabytkem apod.). ne




Popis

Prohybani podlahy

Rizikové faktory

Nemovitost se dfevénym trdmovym stropem (typicky pfed rokem 1950).
Podlaha nad klenbou.

Vrstva tepelné izolace v podlaze tloustky vétsi 150 mm.

Projevy rizik
Prihyb podlahy pfi zatiZeni.

Identifikace
ano

idnetifikovancano
s projevy

ne
ne
ne

ne

ne



—pOSUZOVéHO ano

idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Uvolnovani lepené dlazby od podkladu, trhliny v dlazbé
Rizikové faktory Identifikace
Dlazba na dfevénych tramovych stropech. ne
Absence dilataéni spary v dlazbé mezi mistnostmi a ve ¢lenitém pldorysu s "vybézky". ne
Velké plochy dlazby ve venkovnim prostredi. ne
Dlazba ve venkovnim prostiedi poloZena na konstrukci, kterd leZi pfimo na terénu. ne
Dlazba ve vnéjsim prostiedi mladsi 3 let. ne
Dutiny mezi lepenou dlazbou a podkladem. ano
Plochy s lepenou dlazbou ¢asto namahané vodou (napf. sprchové kouty, bazény apod.). ano
Podlahové topeni. ano
Projevy rizik
Vrypy, Skrabance, trhlinky a dalky v povrchové tpravé (omitka, obklady, dlazba). ne
Trhliny v jednotlivych obkladech a dlazdicich. ne
Vypadavani sparovaci hmoty ze spar obkladu nebo dlazby, trhlinky ve sparovaci hmoté. ano
Oddélovani naslapné vrstvy podlahy (dlazba, parkety) od podkladu. ano
Prabézné trhliny v povrchové vrstvé podlahy. ne

Trhliny v mistech zuZeni podlahy (napt. dvete, pfechody z mistnosti do chodby apod.). ne




—pOSUZOVéHO ano

idnetifikovanc ano

s projevy ano
Popis
Vypadavani sparovaci hmoty, trhliny ve sparovaci hmoté lepené dlazby
Rizikové faktory Identifikace
Nemovitost se dfevénym trdmovym stropem (typicky pfed rokem 1950). ano
Absence dilataéni spary v dlazbé mezi mistnostmi a ve ¢lenitém pldorysu s "vybézky". ne
Vrstva tepelné izolace v podlaze tloustky vétsi 150 mm. ne
Velké plochy dlazby ve venkovnim prostredi. ne
Dlazba ve venkovnim prostredi poloZena na konstrukci, ktera lezi pfimo na terénu. ne
Dlazba ve vnéjsim prostfedi mladsi 3 let. ne
Dutiny mezi lepenou dlazbou a podkladem. ne
Plochy s lepenou dlazbou ¢asto namahané vodou (napf. sprchové kouty, bazény apod.). ano
Podlahové topeni. ano

Absence dilata¢nich spér v dlazbé v pfipadé obkladanych ploch vétsich 3 x 3 m (exteriér), resp. 6 x 6 m (interiér).

Projevy rizik
Prabézné trhliny v povrchové vrstvé podlahy. ne
Trhliny ve sparovaci hmoté nebo jeji vypadavani ve spafe mezi podlahou a sténou (soklikem z dlazby). ano




idnetifikovano
s projevy

Popis

Mechanické poskozeni dlazby

Rizikové faktory

Dutiny mezi lepenou dlazbou a podkladem.

Podlaha v prostorech s intenzivnim provozem (napf. chodby).
Dlazba v kuchyni.

Projevy rizik
Vrypy, Skrabance, trhlinky a dilky v povrchové dpravé (omitka, obklady, dlazba).
Trhliny v jednotlivych obkladech a dlazdicich.

Vypadavani sparovaci hmoty ze spar obkladu nebo dlazby, trhlinky ve sparovaci hmoté.

Identifikace

ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne



P17 Defekty vnitfnich podlah s vytapgnim oo o

idnetifikovancano

s projevy
Popis
Defekty vnitfnich podlah s vytapénim
Rizikové faktory Identifikace
Absence dilatacni spary v dlazbé mezi mistnostmi a ve ¢lenitém pldorysu s "vybézky". ne
Plocha podlahy vet$i 40 m2 bez rozdéleni dilatacnimi sparami. ne
Vytapéné podlahy mladsi 3 let. ne
Vysokoteplotni zdroj tepla bez specialniho nizkoteplotniho okruhu pro podlahové vytapéni (vSe mimo tepelné ¢erpadlo). ne
Projevy rizik
Vypadavani sparovaci hmoty ze spar obkladu nebo dlazby, trhlinky ve sparovaci hmoté. ne
Rozestupoviéni spar podlahovin. ne
Oddélovani naslapné vrstvy podlahy (dlazba, parkety) od podkladu. ne
Priibézné trhliny v povrchové vrstvé podlahy. ne
Trhliny v mistech zizZeni podlahy (napf. dvere, pfechody z mistnosti do chodby apod.). ne

Trhliny ve sparovaci hmoté nebo jeji vypadavani ve spafe mezi podlahou a sténou (soklikem z dlazby). ne



—pOSUZOVéHO ano

Popis

DoslouZilé povrchové Gpravy
Rizikové faktory

DoslouZilé omitky stén
DoslouZilé omitky strop(
DoslouZilé povrchy podlah
Doslouzilé povrchy schodisté
DoslouZzilé povrchy fasad
DoslouZilé obklady

Projevy rizik

Trhliny, nebo opaddvani povchové Upravy stén

Trhliny, nebo opaddavani povrchové tpravy stropli ( poskozené podhledy )
Poskozené podlahové krytiny ( dlazby, koberce, lino, parkety, lamino, lité podlahy )
Chybéjici ¢asti obkladd, nebo poskozené obklady

Trhliny, nebo opaddavani fasad

Poskozené, nebo chybéjici ¢asti obkladl schodisté

idnetifikovanc ano
s projevy ano

Identifikace Popis rizikového faktoru
ano suterén

ano suterén

ne

ano suterén

ne

ne

ano
ne
ne
ne
ne
ne



B01 Ohrozeni bezpecénosti a zdravi osob v disledku nebezpe¢ného stavu zabradli

Popis

OhroZeni bezpec¢nosti a zdravi osob v disledku nebezpecného stavu zabradli

Rizikové faktory

Absence zabradli na volném okraji portizné plochy vedle prostoru hlubsiho 500 mm a $ir§iho 150 mm.
Zabradli vysky pod 900 mm pfi hloubce volného prostoru 0,5 - 3 m.

Zabradli vysky pod 1000 mm pfi hloubce volného prostoru 3 - 12 m.

Zabradli vysky pod 1100 mm pf¥i hloubce volného prostoru 12 - 30 m.

Zabradli vysky pod 1200 mm p¥i hloubce volného prostoru nad 30 m.

Svislé a Sikmé (do 45° od svislice) mezery mezi prvky vyplné zébradli $irsi 120 mm.

Vodorovné a gikmé (nad 45° od svislice) mezery mezi prvky vyplné zébradli $irsi 180 mm.

Mezera mezi zdbradlim a pochliznou plochou nebo jinou navazujici konstrukei $irsi 120 mm.
Pudorysny priimét mezery mezi predsazenym zabradlim a volnym okrajem pordzné plochy $irsi 50 mm.
Vypln zabradli v bytovych domech do vysky min. 600 mm bez pIné nebo svislé vyplné (vyplii umoziujici vyruckovani).
Schodisté nebo Sikma rampa zcela bez madla.

Madlo schodisté nebo Sikmé rampy s vystupky nebo ostrymi hranami.

‘Tvar madla schodisté nebo Sikmé rampy, kterému nelze opsat % kruZnici poloméru 40 — 50 mm.
Trubkové madlo schodisté nebo Sikmé rampy s nezakrytymi nebo neohnutymi konci.

Mezera mezi madlem schodisté nebo Sikmé rampy a sténou mensi 60 mm.

Madlo schodisté nebo Sikmé rampy plynule nenavazuje (obvykle v mistech zmény sméru).

Zabradli ve vnéjsim prostredi starsi 15 let.

Zabradli s vyplni z dratoskla nebo z plastové desky.

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne

ano

ne
ne



B02 Ohrozeni bezpecnosti a zdravi osob v dusledku nebezpeéné geometrie schodisté posuzovano
idnetifikovano
s projevy

Popis

OhroZeni bezpec¢nosti a zdravi osob v disledku nebezpecné geometrie schodisté

Rizikové faktory Identifikace
Sklon schodisté v domé je nad 35°. ne
Priichodna Sitka ramene schodisté pod 900 mm u rodinného domu resp. pod 1100 mm u bytového domu. ne

Podchodnd vy3ka schodité se sklonem 25° aZ 35° je pod 2 415 mm, resp. u rodinnych domu a vnitfnich schodit byt( pod 2100 mm (nejmensi délka svislice protinajici spojnici hne
Pldorysnd vzdalenost zarubné dvefi od hrany schodis$tového stupné je mensi 350 mm. ne
K¥idlo dvefi vedoucich na podestu v jakékoliv poloze zmen3uje prichodnou $itku podesty (netykd se podruznych schodist nap¥. do suterénu nebo u staveb pro individualni rekre ne
Schodisté pred vstupem do objektu nema u vstupu podestu délky min. 600 mm (vstupni dvere otevirané do interiéru) resp. nema délku min. 600 mm pred oteviené vstupni dve ne

Schodisté ma rizné vysoké stupné v jednom rameni (napf. v dasledku Gprav naslapnych vrstev podlah nastupniho a / nebo vystupniho podlaZi). ne
Vyska schodistového stupné je pod 150 mm nebo nad 180 mm. ne
Sitka schodiétového stupné na vystupni ¢ate je pod 210 mm. ne
Nejmensi $itka schodistového stupné nepfimého schodisté je pod 130 mm. ne
Vztah mezi vy$kou (h) a $itkou (b) schodistového stupné nesplfiuje vztah 2h + b = (600 aZ 650) [mm]. ne
Pocet vysek stupfiti v jednom schodistovém rameni je pod 3 nebo nad 18. ne
Sitka podesty vlozené do schodidtového ramene neni ndsobkem 630 mm zvy$enym o $itku jednoho stupné. ne
Stupnice schodisté nejsou vodorovné. ne
Povrch prvniho (tzv. nastupniho) a posledniho (tzv. vystupniho) stupné v kazdém rameni neni vyrazné kontrastné rozeznatelny od povrchu ostatnich stupfiti a podest. ne
Havarijni stav schodisté ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné Zadné projevy ne

ano

ne
ne



B03 Ohrozeni bezpecnosti a zdravi osob v disledku nerovnosti nebo kluznosti naslapnych vrstev

Popis

OhroZeni bezpec¢nosti a zdravi osob v disledku nerovnosti nebo kluznosti naslapnych vrstev podlah
Rizikové faktory

Absence kapacitni Cistici zény pfed a za vstupem do domu.

Hladka (lesténa, glazovana) dlazba nebo lestény beton v zadvefi domu.

Hladka (lesténa, glazovana) dlazba nebo lestény beton na venkovnim schodisti pfed domem.
Hrany schodistovych stupfiti nebo ramp bez profilace nebo zdrsnéni povrchu.

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne

ne

ano

ne
ne



B04 Ohrozeni bezpecnosti a zdravi v disledku narazu osob do ¢asti stavby nebo naopak poSUZOVANO
idnetifikovano

s projevy
Popis
OhroZeni bezpecnosti a zdravi v dusledku narazu osob do ¢asti stavby nebo naopak
Rizikové faktory Identifikace
V domé jsou samocinné dvere Ci vrata. ne
V domé jsou dvere Ci vrata opatfena samozaviracem. ne
V domé jsou kyvné dvere (tzv. litacky). ne
V domé jsou kyvnd Ci otocnd okna s parapetem umoznujicim sezeni osob. ne
V domé jsou dvere Ci vrata s tfistivou vyplni. ne
V domé jsou celosklenéné dvere. ne
V domé jsou prosklené stény. ne
Svétld vyska mistnosti domu vyjma podkrovi je mensi 2600 mm (u staveb pro rekreaci 2500 mm) ne

Svétla vyska v podkrovi domu je mensi 2300 mm, u podkrovi se skosenymi stropy mensi 2300 mm nad méné nez’ podlahové plochy podkrovi (neuvazovat plochu se svétlou vy:ne
Podchodnd vy$ka schodité se sklonem 25° aZ 35° je pod 2 415 mm, resp. u rodinnych domu a vnitfnich schodit byt pod 2100 mm (nejmensi délka svislice protinajici spojnici hne
Priichodna vyska schodisté se sklonem 25° az 35° je pod 2 109 mm (nejmensi kolma vzdalenost mezi spojnici hran stupniu a jeji rovnobézkou vedenou nejnizs§im mistem vyse ulone
Neni zabrdnéno vstupu do prostoru pod schodisté nebo rampu, kde je svétld vyska pod 2200 mm (v exteriéru) resp. 2100 mm (v interiéru). ne

Nedostate¢né podchodné vysky v suterénu ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy ne

ano

ne
ne



B05 Ohrozeni bezpec¢nosti a zdravi v disledku padu snéhu ¢i ledu ze stirechy

Popis

OhroZeni bezpec¢nosti a zdravi v dusledku padu snéhu ¢i ledu ze stfechy

Rizikové faktory

DUm se Sikmou stfechou se sklonem nad vstup bez Gnosné strisky.

Ddm se Sikmou stfechou bez G¢innych snéhovych zachytdvacl se sklonem nad pfiléhajici komunikaci.

DUm se Sikmou stfechou bez provozniho fadu ohledné opatfeni pro zabezpecdeni vzniku $kod na majetku a zdravi osob v disledku padu snéhu i ledu ze stfechy.

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné Zadné projevy

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne

ne

ano

ne
ne



B06 Preneseni pozaru z €i do bytu interiérem

posuzovano ano

IR et

Popis

Pfeneseni pozaru z ¢i do bytu interiérem

Rizikové faktory

Vstupni dvefe do bytu bez oznaceni Stitkem uvadéjicim jejich deklarovanou pozarni odolnost.

Revizni dvitka do Sachty tvofici samostatny pozarni Usek bez oznadeni Stitkem uvadéjicim jejich deklarovanou pozarni odolnost.
Sachta bez pozarniho pFeruseni pres vice podlaZi (bez oznaeni titkem uvadéjicim deklarovanou pozarni odolnost prostupu).

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné Zadné projevy

Identifikace

s projevy

ne
ne
ne

ne

ne
ne



B07 Preneseni pozaru z ¢€i do bytu exteriérem posuzovano ano

IR et ne

s projevy ne
Popis
Pfeneseni pozaru z ¢i do bytu exteriérem
Rizikové faktory Identifikace
Sitka pozérnich past na fasadé bytového domu pod 900 mm. ne
PoZérni pas na fasadé bytového domu preruseny otvorem s vyplni bez deklarované poZarni odolnosti. ne
Bytovy diim s fasadou s tzv. meziokennimi viozkami. ne
Ddm vyssi 12 m (pozarni vyska) provedeny po roce 2009 s plvodnim vnéjsim zateplovacim systémem bez min. 0,5 m Sirokych pruh( z minerélnich vlaken nad okny. ne
DUm vyssi 12 m (pozarni vyska) s dodate¢nym vnéjsim zateplovacim systémem provedenym po roce 2009 bez pruhi z mineralnich vlaken nad okny. ne
Ddm s dodateénym vnéjsim zateplovacim systémem z polystyrenu nad pozarni vyskou 22,5 m. ne
Spoleéna vnéjsi plocha (terasa, konzola) pred vice byty s hoflavym vnéjsim povrchem (dfevény nebo plastovy rost teras, dlazba s mezerami na podlozkach, povrch z hydroizolace ne
Hoflava zabradelni vyplni. ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné Zadné projevy ne



B08 Nefunkéni vnitini zdroj vody na haseni v bytovém domé posuzovno

IR et

s projevy

Popis

Nefunkéni vnitini zdroj vody na haseni v bytovém domé

Rizikové faktory Identifikace
Chybéjici hydrant na chodbé bytového domu.

Nefunkéni nebo nekompletni (tj. bez hadice, trysky apod.) hydrant na chodbé bytového domu.

Hydrant na chodbé bytového domu bez aktudlni revize (Stitek s datem na hydrantu).

Hydrant na chodbé bytového domu bez mozZnosti poufziti (napf. uzamceny, zastavény).

Zamcena hydrantova skfin a klicek neni v dosahu hydrantu (nevhodné zvolena poloha klicku nebo je kli¢ ukradeny).

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné Zadné projevy

ne

ne
ne



B09 Nedostateéné parametry unikové cesty v bytovém domé posuzovano

IR et

s projevy

Popis

Nedostatecné parametry Unikové cesty v bytovém domé

Rizikové faktory Identifikace
Cizi pfedméty (botniky, skfifiky, kvétiny apod.) na Gnikové cesté bytového domu.

Zamcené dvere bez dosahu klice na tnikové cesté bytového domu.

Zamezeni otevirani oken (pevné vyplné, demontované klicky apod.) na chranéné unikové cesté bytového domu bez specialniho vzduchotechnického zafizeni.

Vnitini dvefe na Unikové cesté bytového domu otevirané proti sméru uniku.

Bytovy diim s chodbou uZzsi 1,1 m (ve dvetich uzsi 0,9 m).

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné Zadné projevy

ne

ne
ne



B10 Nedostateéna vzdalenost rodinného domu od sousedt

IR et

Popis

Nedostatecnd vzdalenost rodinného domu od sousedi

Rizikové faktory Identifikace
Jednopodlazni diim se stfechou s dfevénym nebo plastovym podbitim a s fasddou bez oken vzdalenou méné nez 3,0 m od hranice pozemku nebo jiného objektu.

Dvou nebo tfipodlazni dim se stfechou s dfevénym nebo s plastovym podbitim a s fasadou bez oken vzdalenou méné nez 4,0 m od hranice pozemku nebo jiného objektu.
Jedno aZ tfipodlazni dlim s fasadou s 1 otvorem (oknem nebo dvefmi) vzdadlenou méné nez 5,0 m od hranice pozemku nebo jiného objektu.

Jedno aZ tfipodlazni diim s fasadou s vice otvory (okna, dvefe) vzdalenou méné nez 20,0 m od hranice pozemku nebo jiného objektu.

DUm s hoflavym obkladem fasady (dfevo, plast).

Vjezd do gardze domu vedle okna sousedniho domu (v fadové zastavbé).

Otvor (okno nebo dvefe) ve sténé nebo stfese domu v kaskadovité uspofadané (ptdorysné nebo vyskové) fadové zéstavbé.

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zZadné projevy

posuzovano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne

ano

ne
ne



-

B11 Chybéjici nebo nedostate¢na prijezdova cesta k rodinnému domu pro hasice

Popis

Chybéjici nebo nedostatecna prijezdova cesta k rodinnému domu pro hasice
Rizikové faktory

_Chybéjici nebo nedostatecnd pfijezdova cesta k rodinnému domu pro hasice
Nezpevnény povrch pfijezdové cesty k domu.

Sitka prijezdové cesty k domu mensi nez 3,0 m.

Pfijezdova cesta k domu konci dale nez 50 m od objektu.

Neprujezdna prijezdova cesta k domu bez obratisté delsi nez 50 m.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne

ano

ne
ne



B12 Chybéjici nebo nedostateény zdroj vnéjsi vody pro haseni rodinného domu posuzovano  ano

IR et ne

s projevy ne
Popis
Chybéjici nebo nedostatecny zdroj vnéjsi vody pro haseni rodinného domu
Rizikové faktory Identifikace
Zdroj vnéjsi vody pro haseni s potrubim pod DN 80, nebo s odbérem Q<4l.s-1 ¢i rychlosti v<0, m.s-1, nebo nadrz s objemem < 14m3. ne
Zdroje vnéjsi vody pro haseni vzdélené od objektu / mezi sebou vice nez 200/400 m (hydrant) nebo 600/1200 m (vytokovy stojan) nebo 3000/6000 m (plnici misto) nebo 600 m ne
Dlm se zastavénou plochou nad 200 m2. ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy ne



B13 Nedostateéné vybaveni rodinného domu ¢i bytu z hlediska pozarni bezpeénosti posuzovdno  ano

[N

s projevy ne
Popis
Nedostatecné vybaveni rodinného domu ¢i bytu z hlediska pozarni bezpec¢nosti
Rizikové faktory Identifikace
Chybéjici ¢idlo autonomni detekce a signalizace v domé ¢i byté. ano
Chybéjici nebo nefunkéni pfenosny hasici pfistroj v rodinném domé. ano
Pfenosny hasici pfistroj v rodinném domé s rukojeti umisténou vyse nez 1500 mm nad podlahou nebo poloZeny na podlaze bez zajisténi proti padu. ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy ne



B14 Horlavé materialy umisténé v okoli krbu nebo kominového télesa rodinného domu

Popis
Horlavé materialy umisténé v okoli krbu nebo kominového télesa rodinného domu

posuzovano  ano
idnetifikovanc ano
s projevy

ne



B15 Obvodové stény drevostaveb bez pozarni odolnosti posuzovéno

IR et

s projevy

Popis

Obvodové stény dievostaveb bez pozérni odolnosti

Rizikové faktory Identifikace
Skladba obvodové stény drevostavby bez doloZitelné pozarni odolnosti.

Skutecna skladba obvodové stény dievostavby neodpovida skladbé, pro kterou byla deklarovéna (odzkousena) pozarni odolnost.

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy

ne

ne
ne



B16 Ohrozeni bezpecénosti a zdravi osob v disledku nebezpeéné geometrie Sikmé rampy pro pési pOSUZOVANo ne
idnetifikovano ne
s projevy ne

Popis

OhroZeni bezpec¢nosti a zdravi osob v disledku nebezpecné geometrie Sikmé rampy pro pési

Rizikové faktory Identifikace

Sklon Sikmé rampy delsi 3 000 mm je nad 8,33%, resp. sklon Sikmé rampy kratsi 3 000 mm je nad 12,5%, resp. sklon Sikmé rampy bezbariérové uzivané stavby je nad 6,25%

Pricny sklon Sikmé rampy bezbariérové uzivaného domu je nad 1%.

Priichodna sitka Sikmé rampy je pod 1500 mm, resp. pod 900 mm u ramp neprekonavajicich vyskovou Uroven mezi podlazimi (napf. predlozené rampy u vstupa).

Sikma rampa délky vice jak 9000 mm bez vloZené mezipodesty.

Vlozena mezipodesta Sikmé rampy délky méné jak 1500 mm.

Pudorysna vzdalenost zérubné dvefi od lomu Sikmé rampy mensi 350 mm.

Sikmé rampa pred vstupem do objektu nema u vstupu podestu Sitky 1500 mm a délky min. 1500 mm (vstupni dvere otevirané do interiéru) resp. 2000 mm (vstupni dvere otevirané do interiéru)

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné Zadné projevy



Z01 Nedostatec¢na zvukova izolace stropt

Popis
Nedostatec¢nd zvukova izolace stropli
Rizikové faktory

Strop v poslednim podlazi pod pudou je tvofen pouze podhledem ze sadrokartonovych desek.

Stropni konstrukce je v obytnych mistnostech oslabena prostupy (instalaéni Sachty apod.).
Drevéné tramoveé stropy bez té€Zkého nasypu nebo bez spfazeni s Zb deskou.

Projevy rizik
Nadmérny prenos hluku (hovor, pusténa televize apod.) mezi mistnostmi a jednotlivymi byty.

Identifikace

ano

posuzovano ano
idnetifikovancano
s projevy

ne
ne

ne



202 Nedostateéna zvukova izolace stén

Popis

Nedostatecnd zvukova izolace stén

Rizikové faktory

Ve sténach mezi byty jsou vedeny rozvody

Na sténé mezi byty je instalovana kuchyriska linka

Vnitfni stény jsou napojeny na pribeznd okna pres vice mistnosti
‘Stény na kterych chybi omitka ( napf. nad podhledem )
Mezibytové stény z lehkych sadrokartonovych konstrukci

Projevy rizik
‘Nadmérny pfenos hluku (hovor, pusténa televize apod.) mezi mistnostmi a jednotlivymi byty.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne

ne

ano

ne
ne



v rw

202 Riziko Sireni hluku konstrukci — kro€ejovy hluk

Popis
Nedostatec¢nd zvukova izolace stropli
Rizikové faktory

Stropy s podlahou, kde naslapnou vrstvu oddéluje od podkladu tenka vrstva — zpravidla tloustky pouze 5 mm, napf tenké plovouci podlahy.

Dlazba na spole¢nych chodbach v bytovych domech neni pruzné oddélena od stén a zarubni dvefi.
Se sténou obytné mistnosti bytu v bytovém domé pfimo sousedi schodisté nebo podesta schodisté.

Projevy rizik
‘Nadmérny pfenos kro¢ejového hluku mezi mistnostmi v bytech.
Nadmérny prenos kroc¢ejového hluku mezi byty a spole¢nymi prostorami (chodby, schodisté).

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne

ne
ne

ano

ne
ne



204 Nedostatec¢na zvukova izolace obvodovych konstrukci domu posuzovéno  ano

idnetifikovano ne
s projevy ne

Popis

Nedostatecnd zvukova izolace obvodovych konstrukci domu

Rizikové faktory Identifikace

_Obytné podkrovi domu sousediciho s ruSnou méstskou ulici nebo s ulici s méstskou dopravou (nejrizikovéjsi jsou tramvaje). ne

Rodinny diim realizovany jako dfevostavba sousedici s ruSnou méstskou ulici nebo s ulici s méstskou dopravou (nejrizikovéjsi jsou tramvaje). ne

Okna pobytové mistnosti do vzdalenosti 200 m od komunikaci I. a Il. tfidy. ano

Okenni vyplné starsi 15 let v bytovych a rodinnych domech sousedicich s rusnou méstskou ulici nebo s ulici s méstskou dopravou (nejrizikovéjsi jsou tramvaje) ramem a kfidlem.

Projevy rizik
Nadmérny prenos hluku z exteriéru do interiéru (nejcastéji se jedna o hluk z dopravy).




205 Nevyhovuijici prostorova akustika obytnych mistnosti posuzovdno  ano
idnetifikovano ne
s projevy ne

Popis

Nevyhovujici prostorovd akustika obytnych mistnosti

Rizikové faktory Identifikace
Prostorné obytné mistnosti s pfevahou vnitfnich povrch( tvofenych sklem, hladkym sadrokartonem, keramickou dlazbou nebo stérkovou podlahou s minimem nabytku a dekor ne

Projevy rizik
Llorba ozvény, zhorSena srozumitelnost Feci, pocit hlu¢ného prostredi pfi béZnych domécich Cinnostech. ne




Z06 Nadmeérny hluk technického vybaveni bytu posuzoVéno

idnetifikovano

s projevy
Popis
Nadmeérny hluk technického vybaveni bytu
Rizikové faktory Identifikace
Zdroje hluku umisténé v obytnych mistnostech (klimatiza¢ni jednotky, konvektory apod.). ne
Zdroje tepla (plynovy kotel) umisténé na mistech, které k tomu nejsou primarné urceny (chodby, koupelny apod. sousedici s obytnymi mistnostmi). ne
PFimé sousedstvi obytné mistnosti bytu s koupelnou vedlejsiho bytu. ne

Vnitini dvefe do obytnych mistnosti nemaji prahy a spara pode dvefmi je vétsi nez 10 mm nebo jsou ve vnitfnich dvefich do obytnych mistnosti osazeny vétraci mrizky bez utlunne

Projevy rizik
Si¥eni hluku technického vybaveni bytu do obytnych mistnosti. ne

ano

ne
ne



207 Nadmérny hluk ve spoleénych prostorach bytového domu

Popis

Nadmeérny hluk ve spole¢nych prostorach bytového domu

Rizikové faktory

Vytahovd Sachta umisténa v tésném sousedstvi bytu.

Strojovna vzduchotechniky nebo domovni kotelna v tésném sousedstvi bytu.
Spolecné garaze s automatickym pohonem vrat v domé.

Polyfunkéni domy (napf. restaurace nebo hudebni klub v suterénu domu).

Projevy rizik
Siteni hluku technického vybaveni ze spole¢nych prostor domu do obytnych mistnosti.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne



idnetifikovanc ano

s projevy ne
Popis
Nedostatecna vzduchotésnost obdlky budovy
Rizikové faktory Identifikace
Obytné podkrovi se zateplenim stfechy mezi krokvemi (¢im sloZitéjsi tvar stfechy tim je riziko nekvalitné provedené vzduchotésnici vrstvy vyssi). ne
Obvodovy plast je tvofen lehkou deskovou konstrukci doplnénou tepelnou izolaci. ne
Prvky (tramy, ocelové nosniky, zdéné pricky, kominy), které do interiéru prostupuji skrz lehké obvodové konstrukce domu napf. sddrokartonové podhledy nebo stény, palubkovine
Domy realizované jako dfevostavby (nedostatecnd vzduchotésnost se vsak muze tykat i zdénych staveb). ne
Pfipojovaci spara oken neni tésnéna. ne
Netésnosti funkéni a zasklivaci spary oken. ne
Netésnosti spar a napojeni sddrokartonovych podhledl v podkrovi ne

Projevy rizik

Vysoké naklady na vytapéni domu i pti ,papirové” velmi dobrych tepelnéizolacnich vlastnostech obvodovych konstrukci. ne
RUst plisni nebo kondenzace vodni pary na vnitfnim povrchu obvodovych konstrukcei (zpravidla v mistech prostupu). ne
Proudéni vzduchu nad podlahami, ve schodisti. ne

Proudéni vzduchu do objektu skrz rozvody elektroinstalace, kolem oken nebo spdrami a trhlinami. ne




U02 Chyby faktur predlozenych misto energetického prukazu

Popis

Chyby faktur pfedloZenych misto energetického prikazu

Rizikové faktory

Chyby faktur pfedloZenych misto energetického prikazu

'Z faktur neni jednoznacné ziejmé rozdéleni na spotiebu tepla na vytdpéni a ohtev vody.

PfedloZeny doklad neni fakturou nebo neni podepsan dodavatelem pfipadné majitelem domu (bytové druzstvo, SVJ).

'Nové uZivéni bytu vyznamné rozdilné od plivodniho napf. plvodné uZivana (vytdpéna) jen Cést bytu, vy3si poZzadovand teplota.

Projevy rizik
Jind neZ oCekavana spotreba tepla na vytapéni.

posuzovdno  ano
idnetifikovdncano
s projevy

faktury nedolozeny

Identifikace

ne
ne
ne
ne

ne

ne



U03 Energeticky prukaz

Popis
Energeticky prikaz
Rizikové faktory

Vrozporu s poZadavky legislativy dGm nemd energeticky prikaz nebo u bytu faktury za energie.

'Energetickv prukaz nenf original.

Energeticky priikaz neni opatfen originalnim podpisem.

_Energeticky priikaz neni autorizovén opravnénou osobou.

Tepelné izola¢ni parametry obalky budovy se lisi od hodnot uvedenych v prikazu.

Plochy obalky budovy se lisi od hodnot uvedenych v priikazu.

.pr]sob uzivani budovy se lisi od zpdsobu uZivani uvedeného v prikazu.

Zplsob vytapéni nebo ohfevu teplé vody nebo vétrani se lisi od zplsobu uvedeného v prikazu.
Byt, u kterého je povinnost splnéna predloZzenim faktur, je uzivan jen castecné.

Projevy rizik
Vysoké naklady na vytdpéni domu i pfi ,papirové” velmi dobrych vysledcich prikazu.

posuzovdno  ano
idnetifikovancano
s projevy

PENB se zpracovava

Identifikace

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne

ne



U04 Tepelné mosty v obvodovych konstrukcich

Popis

Tepelné mosty v obvodovych konstrukcich

Rizikové faktory

Chybéjici ochrana tepelné izolace proti prochlazovani venkovnim vzduchem tzv vétrova zabrana.
TVeImi ¢lenity tvar objektu napf. ustupujici nebo presahujici podlazi.

Konstrukéni systém stavby proveden montovanou technologii s ocelovou nosnou konstrukci.
‘Vykonzolované ¢asti stavby (balkony, terasy, rampy).

Vyrazné presahy stfechy se zateplenym podkrovim pres obvodovou sténu.

Stavebni prvky montované na fasddu nebo do stiechy pomoci ocelovych kotev.

‘Nadokenni preklady provedené bez tepelné izolace.

Nezatepleny sokl domu, nezateplend vnitini strana atiky u ploché stfechy.

Zatepleni stropu nad nevytapénym suterénem je provedeno pouze v plose stropu bez presahu na obvodové stény (alespori 500 mm).

Nerovnomérné polozena tepelnd izolace na stropé pldy, pfipadné na sadrokartonovém podhledu.
Stény prostupujici tepelnéizolacni vrstvou stropu nad poslednim podlazim.
Chybéjici ochrana tepelné izolace proti prochlazovani venkovnim vzduchem tzv vétrova zabrana.

Absence zatepovaciho systému

Projevy rizik

Lokalni tvorba kondenzatu nebo rist plisni v plose konstrukce.
Jind neZ oCekdvana spotieba tepla na vytapéni.

Prehfivani mistnosti v lété.

Identifikace

posuzovano
idnetifikovano
s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne

ne
ne
ne

ano

ne
ne



U05 Vysoké naklady na vytapéni domu posuzovéno  ano
idnetifikovancano
s projevy ano

nelze hodnotit - nybyly dodany podklady

Popis

Vysoké naklady na vytapéni domu

Rizikové faktory Identifikace
Identifikovano riziko Tepelné mosty. ne
‘Nezateplené vyznamné plochy konstrukci. ne
Identifikovano riziko Nedostatecnd vzduchotésnost obalky budovy. ne
'Obvodové konstrukce maji soucinitel prostupu tepla vys$si neZ je normovy poZadavek. ne
Vyplné otvord maji soucinitel prostupu tepla vyssim nez je normovy pozadavek. ne

.Projevy rizik
‘Naklady na vytapéni jsou vy3si neZ 40 tis KE roéné. ne
Prehfivani mistnosti v lété. ne



NO01 Kondenzace vodni pary na okennich ramech a zaskleni posuzovdno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Kondenzace vodni pary na okennich rdmech a zaskleni
Rizikové faktory Identifikace
Stard okna s jednoduchym zasklenim a netésnostmi ve funkéni spare. ne
‘Netésnosti ve funkéni spafe okna. ne
Netésnosti v zasklivaci a pfipojovaci spare. ne
Pod oknem ve vytdpéné mistnosti neni otopné téleso. ne
Okna nebo dvere pfi zavirani drhnou, nejde dovrit klicka. ne
Atypické umisténi okenni vypIné (okenni vyplné sahajici aZ ke stropu nebo az k podlaze, okna umisténa az na vnéjsim lici stény, tzn. s velmi hlubokym parapetem hlubsim nez 30 ne
Rohova nebo koutova okna. ne
Stresni okno v koupelné. ne
Vysoka relativni vihkost vnitfniho vzduchu nad 55% (nedostatecné vétrani). ne
Nizkoteplotni otopna soustava (napf. teplotni spad 55/45°C) v kombinaci s okny se soucinitelem prostupu tepla vétsim nez 2,0. ne
Projevy rizik
RUst plisni na rdmech oken. ne
Tvorba kondenzatu na zaskleni. ne

VIhkostni mapy na konstrukcich ptilehlych k okennim vyplnim — nej¢astéji na obloZeni sadrokartonovymi deskami u stfesnich oken. ne



NO02 Riziko rustu plisni v rozich a koutech mistnosti posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Riziko rustu plisni v rozich a koutech mistnosti
Rizikové faktory Identifikace
Ifferstvé vymalovany diim postaveny pfed rokem 1980 bez vnéjsiho zateplovaciho systému s novymi okny. ne
Vnéjsi zateplovaci systém obvodovych stén je proveden pouze po Uroven podlahy v pfizemi — chybi pfesah zatepleni na suterénni zdivo. ne
Byt pod plochou stfechou nebo terasou. ne
Byt nad nevytapénym suterénem nebo naopak byt pod nevytdpénou plidou — stény prostupujici mezi vytapénym a nevytdpénym prostorem nejsou zatepleny. ne
Nadmérna clenitost vnéjsiho tvaru budovy (kaskadové domy). ne
Strop bytu v poslednim podlazi je feSen zateplenym sadrokartonovym podhledem. ne
.Byt v podkrovi. ne
.Projevy rizik
RUst plisni v rozich a koutech mistnosti. ne
Lokalni tvorba kondenzatu. ne

Viditelné mapy v malbé v rozich a koutech (stopy po vysuseném kondenzatu). ne



NO3 Riziko rustu plisni na sténach za nébytkem posuzovdno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Riziko rustu plisni na sténach za nabytkem
Rizikové faktory Identifikace
‘Ddm postaveny pfed rokem 1980 bez vnéjsiho zateplovaciho systému. ne
Vestavéné Satni skiiné nebo kuchyriska linka osazené u obvodovych stén a stén sousedicich s nevytapénymi prostory se Spatnou tepelné-izolacni schopnosti U > 0,5. ne
ne

Projevy rizik

RUst plisni na sténé za nabytkem, pfipadné ptfimo uvnitf nabytku.

Biologicka degradace dfevéného nabytku. ne
ne



N04 Riziko kondenzace vodni pary a rastu plisni v mistech prvki prostupujicich obvodovou konstrukci posuzovsno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Riziko kondenzace vodni pary a rustu plisni v mistech prvkl prostupujicich obvodovou konstrukei
Rizikové faktory Identifikace
_Obytné podkrovi se zateplenim stfechy mezi krokvemi. ne
Prostupujici prvky do interiéru skrz sddrokartonové nebo palubkové obklady. ne

Projevy rizik
RUst plisni v okoli prostupujiciho dfevéného prvku (klestiny, sloupky). ne
'Lokalni tvorba kondenzatu. ne




NO5 Riziko rustu plisni na sténach, které oddéluji vytapéné a nevytapéné prostory nebo prochazeji z  posuzovino  ano

Vytépéného prostoru idnetifikovancano
s projevy ano

Popis

Riziko rdstu plisni na sténach, které oddéluji vytapéné a nevytdpéné prostory nebo prochazeji z nevytapéného do vytapéného prostoru

Rizikové faktory Identifikace

Absence topnych téles ve spoleénych prostorech domu, sténa je ze sadrokatronu, betonu nebo plnych cihel. ne

Bytové domy s dlouhymi chodbami bez topnych téles, které jsou dispoziéné umistény u jedné z fasad domu (hrozi riziko velmi nizké teploty vnitfniho vzduchu v zimnim obdobi). ne

Mala tloustka zdiva oddélujici byty od spole¢nych prostor (do 300 mm). ne

Neni provedeno zatepleni stropu nad nevytapénym suterénem nebo je provedeno pouze v plose stropu bez presahu na obvodové stény (alespori 500 mm). ne

Sousedni nebytové prostory nejsou dlouhodobé obyvany (vytapény). ne

Projevy rizik
RUst plisni na vnitfnim povrchu stén sousedicich se nevytapénymi prostory. ne
RUst plisni v okoli vstupnich dvefi do bytu. ne



NO06 Riziko prehfivani prostor vdomé v lethnim obdobi posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Riziko prehftivani prostor vdomé v letnim obdobi
Rizikové faktory Identifikace
'Obytné podkrovi. ne
Vétsi mnozstvi stiesnich oken nebo stiesnich svétlikl v pobytovych mistnostech orientovanych na JV az JZ véetné. ne
DUm feseny jako dfevostavba. ne
'Néstavby bytovych dom(i realizované ze statickych diivodd jako velmi lehké konstrukce. ne
Velké prosklené plochy orientované jiznim smérem bez mozZnosti clonéni z vnéjsi strany. ne
Prevladajici tmavé barvy na fasadé domu. ne
Zimni zahrada u domu. ne
Prosklend plocha stfecha. ne
Dodatecné instalovana klimatizace v domé. ne

Projevy rizik
Vysoka teplota v domé v letnim obdobi. ne



NO07 Nadmérna kondenzace vodni pary uvniti obvodovych konstrukci domu

Popis
Nadmérna kondenzace vodni pary uvnitf obvodovych konstrukci domu
Rizikové faktory

Plocha stfecha na domé realizovaném pred 15 a vice lety, kde bylo v pribéhu let doplnéno nékolik vrstev asfaltovych pésu jako obnova hydroizolace.

Sikma stfecha s tepelnou izolaci v sédrokartonovém podhledu bez ¢inné parotésnici a vzduchotésnici vrstvy.

Absence omitky mezi zateplovacim systémem a obvodovou sténou z dutinovych cihel.

Obvodova sténa s vnifnim zateplenim bez ucinné parotésnici a vzduchotésnici vrstvy.

Obvodova sténa z plynosilikdtového zdiva se zateplovacim systémem z EPS do tl. 50 mm.

Dodatecné provadéna foukana tepelna izolace v dutinach strop( a stfech.

Zdéna stavba (stény, keramické stropy), kde misto omitek jsou provedeny predstény nebo podhledy ze sddrokartonovych desek.
Prostupujici dfevéné prvky do interiéru skrz sddrokartonové nebo palubkové obklady viditelné netésnosti v misté napojeni okna na sténu.
Domy se stfechou tvorenou vazniky (difevénymi nebo ocelovymi) se zateplenym podhledem ze sadrokartonovych desek.

Nedostate¢né vétrana vzduchova vrstva.

Difuzné nepropustné kontaktni obklady stén ze strany exteriéru (sklo, kamen, kov).

Projevy rizik

Tvorba ,,bouli“ na hydroizolaci ploché stfechy.

Zatékani vody do interiéru, zejména pti oblevé po odobi tuhych mrazd.
Odpadavajici obklady fasad.

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovdncano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne

ano



NO08 Nebezpecéné koncentrace radonu z podlozi posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Nebezpecné koncentrace radonu z podloZi
Rizikové faktory Identifikace
Nepodsklepeny objekt nebo objekt s obytnymi mistnostmi v suterénu postaveny pied rokem 1997 se nachazi v lokalité s jinym, neZ nizkym radonovym rizikem. ne
Absence povlakové izolace v kontaktni konstrukci (podlaze) objektu v lokalité s jinym, nez nizkym radonovym rizikem. ne
VlIhkostni poruchy spodni stavby objektu v lokalité s jinym, nezZ nizkym radonovym rizikem (je-li izolace domu netésna pro vodu, je automaticky netésnd i pro radon). ne
Nedostate¢nd vyména vzduchu vétranim - méné nez 0,5 h-1 (napf. starsi objekt s novymi tésnymi okny) v lokalité s jinym, neZ nizkym radonovym rizikem. ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy



v

NO09 Nebezpeéné koncentrace oxidu uhli€itého (CO2)

Popis

Nebezpectné koncentrace oxidu uhli¢itého (CO2)

Rizikové faktory

_PFitomnost plynovych spotfebicl bez odtahu spalin (napf. sporak, stard plynova lednice).

Tésna okna s celoobvodovym kovanim bez privodu vzduchu klapkou v okné nebo privétrnikem ve sténé.

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovdncano

s projevy

ne
ne

ano



N10 Nebezpecéné koncentrace formaldehydu posuzovéno  ano
idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Nebezpecné koncentrace formaldehydu
Rizikové faktory Identifikace
Montovany objekt z deskovych lepenych vyrobk (dfevotfiskové desky, preklizky) postaveny pred rokem 1990. ne
Konstrukce z deskovych lepenych vyrobkd (dfevottiskové desky, preklizky) vyrobenych pred rokem 1990. ne
Koberce lepené pred rokem 1990. ne

Projevy rizik
Specificky pronikavy Stiplavy zapach v domé . ne
Dychaci obtize pfi pobytu vdomé. ne



N11 Nebezpeéné uroven radioaktiVity posuzovdno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Nebezpecna droven radioaktivity
Rizikové faktory Identifikace
Objekt postaveny v 60. az 80. letech 20. stol. s pouZitim odpadnich surovin (popilek, skvéra, struska apod.), napt. rynholecky Skvarobeton ¢i pofi¢sky plynosilikat. ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné Zadné projevy ne



N12 Azbest posuzovéno  ano

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Azbest
Rizikové faktory Identifikace
_Pfitomnost materidl( obvykle obsahujicich azbest a vyrobenych do roku 1996 - stfe$ni a podlahové krytiny, ventila¢ni, vodovodni a odpadni potrubi, elektrickd izolace, pozarni une
Systémy oplasténi budov postavenych v 70. - 90. letech 20. stoleti — BIOS, boletické panely, CHANOS, BDP a dalsi. ne

Projevy rizik

Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy



N13 Legionella posuzovdno  ano

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Legionella
Rizikové faktory Identifikace
Systém ohfevu teplé uZitkové vody bez funkce termické dezinfekce. ne
Nezateplené rozvody teplé (= chladnuti) nebo studené (= oteplovani) vody v malych uzavienych prostorech. ne
Slepé vétve nebo vétve s ojedinélym odbérem vody. ne
‘Do 30 sekund po otevFeni kohoutku (umyvadlo odtok cca 2 |, vana cca 3 I) vytékd studend voda s teplotou nad 25°C nebo tepld voda s teplotou pod 60°C. ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy



N14 Nedostatecné denni osvétleni

Popis

Nedostatecné denni osvétleni

Rizikové faktory

‘Mistnosti s hloubkou pfes 6 m a s okennimi otvory pouze na jedné sténé.

Okna, kterd jsou clonéna konstrukcemi objektu — lodZiova sténa, balkonova konzola, neobvykle vysoké nadprazi a parapet vyssi nez 1,4 m.
Vyhled z oken neni do volného prostranstvi, ale na okolni objekty (bez viditelné oblohy).

Obytné mistnosti (pokoj, loZnice) s pfevahou tmavych barev v interiéru (vymalba, ndbytek, podlahova krytina).

Zaskleni oken obytnych mistnosti (pokoj, loZnice) je opatfeno folii snizujici prostup slunecnich parskd (ochrana proti prehfivani vnitinich prostor v letnim obdobi).

Znetisténi oken vedoucich do obytnych mistnosti (pokoj, loznice).

Projevy rizik

Zrakova nepohoda pfi vykonavani ¢innosti, ke kterym je obytna mistnost (pokoj, loznice) urcena.

Zor$ena orientace v prostoru obytné mistnosti (pokoj, loZnice).

Velké kontrasty osvétleni v rdmci obytné mistnosti (pokoj, loZnice) ev. v ni vymezeném pracovnim prostoru.

Spatné podani barev v obytné mistnosti (pokoj, loznice).

Bolest hlavy, bolest oci, rozostfené vidéni pfi ¢innostech v obytné mistnosti (pokoj, loznice).

Vétsi spotreba energie na umélé osvétleni v obytné mistnosti (pokoj, loznice) - kompenzace nedostatku denniho osvétleni.

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovancano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ano



N15 Nedostateéné oslunéni obytnych mistnosti posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Nedostatecné oslunéni obytnych mistnosti
Rizikové faktory Identifikace
Byty orientované okny pouze na sever, severovychod nebo severozapad. ne
Bytové domy, v jejichz blizkosti jsou vysoké stinici budovy. ne
Mistnosti s celkovou plochou oken mensi nez 1/10 plochy podlahy mistnosti. ne
Okna s mensimi skladebnymi rozméry nez 0,9 m, resp. 0,7 m u oken stfesnich. ne
Jednotky domu oznadené jako tzv. ateliery. ne
Pfizemni byty v husté méstské zastavbé. ne

Projevy rizik
Neoslunény interiér bytu ¢i domu v podzimnich a zimnich mésicich (pfi slune¢ném dni). ne



N15 Nedostate¢né oslunéni pozemk v okoli obytnych budov posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Nedostatec¢né oslunéni pozemku v okoli obytnych budov
Rizikové faktory Identifikace
‘Mensi pozemek u domu v husté stisnéné zastavbe. ne
Pozemek zastavény z vice, nez 30%. ne
Pozemek s vyhledem pouze k severnimu obzoru a se stinénim z ostatnich svétovych stran (napf. oplocenim nebo sousednimi stavbami). ne

Projevy rizik
‘Nedostatecné oslunény pozemek urceny pro rekreaci obyvatel pfilehlého domu.



01 Elektroinstalace — Pripojkova skfin

Popis

Elektroinstalace — Pfipojkova skfin

Rizikové faktory

Stari objektu vice nez 20 let, kde je elektroinstalace v pavodnim stavu.

Materidl a parametry pripojkovych skfini nejsou typizované (napfiklad podomacky vyrobené).

Umisténi pfipojkové skiiné kabelového vedeni niz, nez 0,6 m nad uroven definitivné upraveného terénu.
Umisténi pfipojkové skiiné zdvésného vedeni v Urovni 2,5 — 3m nad Urover definitivné upraveného terénu.
Site prostoru pro pristup k rozvodné skiini je mensi nez 0,8 m.

Pfipojka neni fadné oznacena proti Urazu elektrickym proudem nebo symbolem blesku v ¢ervené barvé.
Elektricka a plynova pfipojka umisténé od jednoho spole¢ného instalacniho pilife nejsou tésné oddéleny.

PFipojkova skiih neumoznuje zaplombovani nebo uzamceni skfiné pomoci specialniho klice dle dodavatele elektrické energie.

Nepresazeni pfipojkové skiiné pred hranu stény objektu nebo instalaéniho pilire.
Zatékani do pripojkové skriné.

Projevy rizik

Degradace nebo destabilizace pfipojkové skriné.

Probijeni neZivych ¢asti skiiné.

Dvirka pripojkové skiiné nelze otevfit o vice nez 90°.

Zatékani do pripojkové skiiné.

Nedostatecné oslunény pozemek uréeny pro rekreaci obyvatel pfilehlého domu.

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovdncano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne

ano



T02 Elektroinstalace — Hlavni domovni vedeni posuzovdno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Elektroinstalace — Hlavni domovni vedeni
Rizikové faktory Identifikace
_Provedeni nadstavby nebo pfistavby, kterd neni zahrnuta v platné elektrorevizi. ne
Odbocky k elektromérdm nejsou dostatecné chranény proti nedovolenym odbérim. ne
Elektroinstalacni a plynova skfin jsou umistény v jedné mistnosti. ne
Na elektromérové kryci desce chybi plomba. ne
Projevy rizik
Pti vypadku dodavek elektrické proudu nejsou funkéni elektricka zafizeni pro pfipad evakuace nebo pozaru. ne
Neopravnény odbér. ne

Probijeni vodice do obvykle neZivych ¢asti (napf. Kovové schodisté, kovové kryty zafizeni ve spolecnych prostorach. ne



TO03 Elektroinstalace - Bytové a domovni rozvody silnoproudu posuzovdno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Elektroinstalace - Bytové a domovni rozvody silnoproudu
Rizikové faktory Identifikace
_Provedeni rozvodl ve dvouvodicové soustavé (TN-C). ne
Materidlem vodicli za elektromérem je hlinik. ne
Chybi znaceni jistica. ne
_Provadéni zasah(l do elektroinstalace svépomoci. ne
Vedeni, zasuvky, spinace a vyvody jsou umistény mimo instalacni zény. ne
Nevhodné umisténi, uloZeni vodica. ne
.§patné izolované vodice, porusené kryty vodicu. ne
Nejsou oddéleny okruhy svételné a zasuvkové obvody. ne
Vétsi domdci elektrické spotrebice (elektricky bojler, elektricka trouba, elektrokotel...) jsou pfipojeny volnym kabelem do zasuvky. ne
Chybi oddéleni zasuvkovych rozvodu s vétsim pfikonem (napf. v dilné). ne
Projevy rizik
Porucha na spotrebicich. ne
Prehfivani vodica. ne
Padani jisticu. ne
Probijeni nezZivych ¢asti. ne
Vykyvy napéti vlivem soucasného provozu vice spotfebica. ne
Absence ochrany proti Uniku proudu, zejména v prostorach se zvy$enou vlhkosti. ne

Blikani osvétleni, provozni vykyvy elektrospotiebicu. ne



T04 Elektroinstalace - ZéSUka a svitidla posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Elektroinstalace - Zasuvky a svitidla
Rizikové faktory Identifikace
Uvolnéni kryt zdsuvek a spinacd. ne
Fazovy vodi¢ umistény vpravo pti pohledu na zasuvku. ne
Drobna osvétlovaci technika o velmi nizkém napéti (12-24 V) je umisténa v tésnych nevétranych prostorech. ne
Spinace osvétleni nejsou vhodné umistény. ne
Spinace osvétleni kolébkové, packové se zapinaji stiskem dolni ¢asti spinace (neplati u kiizovych a stridavych prepinaca). ne
Neni dostatecny pocet zdsuvek v jednotlivych mistnostech. ne
Nahrazovani poctu zdsuvek prodluzovacimi rozbockami. ne
Projevy rizik
Prehfivani zasuvek, spinacu a svitidel. ne
Jiskfeni, zvukové projevy v zasuvce. ne
Nefunkéni spinace. ne
Chod spotfebitl obracené nebo nefunkénost spotrebicu. ne

Spatnd pristupnost spinacl a prepinact. ne



TO5 Elektroinstalace — Zénovani koupelen a sprch

posuzovdno  ano
idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Elektroinstalace — Zénovani koupelen a sprch
Rizikové faktory Identifikace
_Nedostatek mista v koupelné. ne
Chyby v zénovani. ne
Absence odpovidajici ochrany jako napf. proudovy chrani¢, SELV (malé napéti, které neni v Zzadném misté okruhu uzemnéno), pospojovani spotfebicl a zafizeni. ne

Projevy rizik
_Probijeni zafizeni a spotfebici v koupelné. ne



T06 Elektroinstalace — Slaboproudé rozvody posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Elektroinstalace — Slaboproudé rozvody
Rizikové faktory Identifikace
Stari zafizeni vice nez 10 let. ne
Chybéjici slaboproudé rozvody. ne
Systém inteligentniho Fizeni objektu. ne
Elektronické zabezpecovaci zafizeni bez dostupného navodu k obsluze. ne
Klimatizace bez dostupného navodu k obsluze. ne
Projevy rizik
Chybi zvonek s ovladanim od vstupnich dvefi bytu v bytovém domé. ne
Neni funkéni domaci telefon s dalkovym ovladanim vstupnich dveti. ne
Chybi rozvody pro distribuci sluzeb hlasovych, datovych, audiovizualnich (telefon, internet, rozhlas, TV). ne
Inteligentni elektroinstalace neni funkéni nebo jsou chybné nastaveny funkéni parametry vzhledem k uZivatelskym pozadavkim. ne

Zvukové a svételné projevy, chybova hlaseni signalizace zabezpeceni vlivem $patného nastaveni. ne



TO7 Elektroinstalace — Napéti je na hranici nebo mimo hranici normového pozadavku posuzovéno  ano

idnetifikovdncano
s projevy ano
Popis
Elektroinstalace — Napéti je na hranici nebo mimo hranici normového pozadavku
Rizikové faktory Identifikace
Vzdélenost objektu od trafostanice je vétsi nez 1 km. ne
Rodinny diim je v tésné blizkosti trafostanice do 100 m nebo je na trafostanici napojen jako prvni. ne
Orientaénim méFenim bylo zji$téno napéti mimo normové rozpéti tj. 230/400 V +10%. ne

Projevy rizik

Kolisani napéti — vykonové vykyvy. ne
-PFepéIeni Zarovek. ne
Nespravna funkénost nebo poskozeni spottebich. ne



T08 Elektroinstalace — Ochrana pred bleskem posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Elektroinstalace — Ochrana pred bleskem
Rizikové faktory Identifikace
Volné stojici, vysoky objekt bez hromosvodu. ne
Chybi hromosvod na stavbé, kde je legislativou vyzadovan. ne
Poskozeni jimace, svodu nebo uzemnéni. ne
'Rozpojeni jimacich zafizeni a svodi¢l v misté svorek. ne
Nejsou spojeny vodivé neZivé predméty se zemnic¢em (napf. antény, oplechovani, obsluzny Zebfik,...). ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné zadné projevy ne



T09 Elektroinstalace — Chyby revize elektroinstalace

posuzovdno  ano
idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Chybi aktualni revize elektroinstalace
Rizikové faktory Identifikace
Chybi aktualni revize elektroinstalace ne
Revize neodpovidd skute¢nému provedeni (byla provedena pfistavba, rekonstrukce). ne

Projevy rizik

Nespravné funguijici elektrické zafizeni nebo spotrebic. ne



T10 Vytapéni - chyby v elektrickych zdrojichtepla e o

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Vytapéni — Chyby v elektrickych zdrojich tepla
Rizikové faktory Identifikace
Stari zafizeni 15 let a vice. ne
Neodborné dodatecné zasahy do systému. ne
Nedostate¢na udrzba kontrola. ne
‘Absence kontrolnich a méficich pfistrojl (napf. teplomér, tlakomér...). ne
Nefunkéni termostat na kotli. ne
Maly prostor a $patny pfistup pro montaz a udrzbu zatizeni. ne
‘Doméci vyroba. ne
Poddimenzovany zdroj. ne
Projevy rizik
Chybova signalizace zafizeni. ne
'Nedotapéni objektu. ne

Nedochazi k ohfevu topné vody v soustavé, ale topna voda ve zdroji je tepla. ne



T11 Vytépéni = ChYby \'" plynOV)"Ch ZdrOjiCh tepla posuzovdno  ano

idnetifikovancano

Popis

Vytapéni — Chyby v plynovych zdrojich tepla

Rizikové faktory

Stari zafizeni 15 let a vice.

Neodborné dodateéné zasahy do systému.

Absence kontrolnich a méficich ptistrojd.

'Chybi prostup pro pfivod vétraciho vzduchu.

Maly prostor a $patny pfistup pro montaz a udrzbu zatizeni.
Nesystémové feseni.

Nefunkéni termostat na kotli.

Projevy rizik
Chybova signalizace zafizeni.

PFilis pomaly zatop kotle nebo nedostatecny vykon kotle pfi pIném zatizeni.

Nedochazi k ohfevu topné vody v soustavé, ale topna ve zdroji je tepla.
Kotel ,,piska“.

PFilis vysoka teplota na zdroji.

PFi kombinované pfipravé tepla a teplé vody netece tepld voda.

Identifikace

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ano



T12 Vytapéni — Chyby v kotlich, kamnech a krbech na tuha paliva posuzovéno  ano

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Vytapéni — Chyby v kotlich, kamnech a krbech na tuha paliva
Rizikové faktory Identifikace
Stéfi zafizeni vice nez 20 let. ne
PouZivani nespravného paliva (napf. palivo neodpovidajici pfedpisim vyrobce). ne
Neodborné dodateéné zasahy do systému. ne
‘Nedostatecna Gdrzba a kontrola. ne
Absence kontrolnich a méficich pfistrojd. ne
Nedostate¢na udrzba kominu. ne
.Chybéjfci privod vzduchu ke spotrebici. ne
Maly prostor a $patny pfistup pro montaz a udrzbu zatizeni. ne
Absence ochrany proti nizkoteplotni korozi. ne
Nesystémové feseni. ne
Poddimenzovani kotle. ne
Pfedimenzovani kotle. ne
Projevy rizik
Chybova signalizace zafizeni. ne
PFilis pomaly zatop kotle. ne
Nedochazi k ohfevu topné vody v soustavé, ale topna ve zdroji je tepla. ne
PFilis vysoka teplota na zdroji. ne
Stopy koure a sazi v kotelné. ne

Dochézi k degradaci teplosménnych ploch kotle.



T13 Vytapéni — Chyby v tepelnych éerpadlech posuzovéno  ano

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Vytapéni — Chyby v tepelnych ¢erpadlech
Rizikové faktory Identifikace
Neni projekt pro provedeni tepelného erpadla. ne
Dodatecné stavby a vykopy u tepelnych cerpadel zemé-voda s ploSnym kolektorem. ne
Absence stavebniho povoleni u tepelnych ¢erpadel zemé-voda s vrtem. ne
‘Nedostatecny prostor a nevhodné umisténi vzhledem ovliviiovani tepelného ¢erpadla vzduch-voda. ne
Poddimenzovany zdroj. ne
Projevy rizik
Nedostatek tepla pro vytapéni. ne
Nefunkénost tepelného cerpadla vlivem poruseni kolektoru. ne

Hluénost ¢erpadla vzduch-voda. ne



T14 Vytapéni — Chyby v regulaci zdroje a soustavy posuzovano  ano

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Vytapéni — Chyby v regulaci zdroje a soustavy
Rizikové faktory Identifikace
Ru¢ni ovladdani. ne
StaFi termostatu a jiné elektroniky vice neZ 20 let. ne
Dodatecné ¢astecné zdsahy do systému (naptiklad vyména otopnych téles, osazeni termostatickych ventild, nastavby...). ne
'Poutiti regulace podle vnitfni teploty u velkych nebo dvougeneraénich objekt. ne
Nedotdpéni objektu vlivem Spatného nastaveni topné krivky. ne
Nevhodné umisténi ¢idel vnitfni nebo venkovni teploty s ohledem na nezadouci zdroj tepla (nap¥. oslunéni, krb, svitidla...). ne
‘Nevhodng& zvoleny zpUsob regulace vzhledem k provoznim poZadavkdm. ne
Nevhodné umisténi nebo zakryti termostatické ventilu vybavenim. ne
Nevhodné umisténi termostatického ventilu. ne
Stafi termostatickych ventilt a hlavic vice nez 10 let. ne
Projevy rizik
Nefunkénost systému regulace. ne
Pretdpéni nebo nedotdpéni objektu nebo jeho ¢asti, s tim souvisejici tepelnd nepohoda v mistnosti a pripadné tepelné vihkostni p ne
Hlucnost soustavy. ne
Vysokd potieba tepla na vytapéni. ne

Zvysené naklady na provoz vytapéni. ne



T15 Vytapéni — Vady v rozvodech vytapéni a otopnych télesech posuzovéno  ano

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Vytapéni — Vady v rozvodech vytdpéni a otopnych télesech
Rizikové faktory Identifikace
Stari zafizeni vice nez 20 let. ne
Potrubi nejsou vhodné napojovana. ne
Dodatecné ¢astecné zdsahy do systému. ne
‘Dlouhé rovné dseky potrubi. ne
Pevné uloZeni potrubi v dlouhych tsecich. ne
Nedostatecny spéad potrubi. ne
Nedostatecna izolace potrubi. ne
Nevhodny kontakt médéného potrubi se stavebnimi materialy. ne
Vedeni plastového potrubi v mistech blizko krbovych kamen nebo jinych zdroji tepla s teplotami presahujicich 100°C. ne
Zastinéni nebo zakryti otopnych téles. ne
Nevhodné umisténi otopnych téles. ne
Vedeni rozvod( ve velmi chladnych prostorech nebo konstrukcich. ne
Zavzdu$néna otopna télesa. ne
Vykyvy tlakl v soustavé. ne
Projevy rizik
Stopy kapaliny stékajici po potrubi. ne
Koroze potrubi. ne
Koroze nebo netésnosti armatur. ne
Koroze nebo netésnosti otopnych téles. ne
Deformace potrubi. ne
Absence odvzdusiiovacich ventild v nejvyssich bodech potrubnich rozvodd. ne
Hluénost potrubi. ne
Pretdpéni nebo nedotdpéni mistnosti nebo nadmérné vykyvy teploty. ne
Nadmérné teplotni rozdily v rdmci mistnosti. ne

Cast otopného télesa netopi. ne



T16 Vzduchotechnika — Chyby v odtahu vzduchu z kuchyni a hygienickych mistnosti

Popis
Vzduchotechnika — Chyby v odtahu vzduchu z kuchyni a hygienickych mistnosti
Rizikové faktory

Absence odtahu nebo pFivodu vzduchu v pfedmétnych mistnostech nebo nefunkénost zafizeni.

V mistnostech osazenych modernimi tésnymi okny chybi pfivodni prvky.
Cirkulacni digestof v kuchyni.

‘Chybi zpétné klapky.

Umisténi zafizeni ve stropé se svislym odvodem do exteriéru.

Nevhodné umisténi vyvodu pro odvod vzduchu na stiese nebo fasadé.
Zafizeni pro odvod vzduchu je neobvykle hlu¢né (obvykle vice nez 45 dB).

Projevy rizik

Znedistény vzduch v interiéru (vydychano, zapach).

Siteni zépachu z WC, kuchyné nebo koupelny do obytnych mistnosti bytu (pokoje, loZnice).
Relativni vihkost vnitifniho vzduchu ¢asto nad 50%.

VIhkost nebo stopy vihkosti kolem zafizeni v interiéru.

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovdncano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne

ne

ano



T17 Vzduchotechnika — Chyby v lokalnich a centralnich systémech vzduchotechniky

Popis
Vzduchotechnika — Chyby v lokalnich a centralnich systémech vzduchotechniky
Rizikové faktory

Nevhodné umisténi jednotky vzduchotechniky vzhledem k moZnostem ruseni hluku nebo nedostatek mista pro udrzbu.

Absence tlumicich prvkl centralni vzduchotechnické jednotky.

U systém s pravétrniky a centrdlnim odvodem chybéji otvory pro proudéni vzduchu mezi jednotlivymi mistnostmi.
Nevhodné umisténi distribu¢nich elementa.

Nedostatecna udrzba zafizeni.

Umisténi regulaénich ¢idel blizko zdroja tepla nebo v rozich mistnosti.

Projevy rizik

Vnitini tepelné vihkostni nepohoda.

Nedostateény odtah nebo filtrace skodlivin objektu, bytu, mistnosti.
Znedisténi vzduchu skodlivinami, pachy.

Plisné, vlhkost, zatuchliny.

Hluk.

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovdncano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne

ne

ano



T18 PIyn S Chyby ve Vnéjéim plynovodu posuzovano  ano

idnetifikovancano

s projevy ano
Popis
Plyn — Chyby ve vnéjsim plynovodu
Rizikové faktory Identifikace
‘Nevhodné umisténi hlavniho uzavéru plynu. ne
Hlavni uzavér plynu slouZi pro dva a vice objekt(. ne
Neni zajistén plny manipulaéni rozsah uzavéri plynu. ne
'Nevhodné znaceni potrubi. ne
Chybi chranicka pfi prichodu sténou, chranicka neni vhodné resena. ne
Potrubi se prohyba nebo jsou uvolnény jeho zavésy. ne
‘Na potrubi jsou pfipevnény jiné konstrukce (naptiklad zavéseni kabell elektro). ne
U novostavby chybi revize pripojky. ne
Absence plomby na plynomérném zafizeni. ne
Chybéjici nebo zdegradovany natér ocelového potrubi. ne
K plynoméru miize pronikat voda. ne
Projevy rizik
Mechanicky poskozené rozvody plynu. ne
Unik plynu. ne

Koroze plynoméru a navazujiciho potrubi nebo uzavéra. ne



T19 Plyn — Chyby v rozvodech vnitfniho plynovodu

Popis

Plyn — Chyby v rozvodech vnitiniho plynovodu

Rizikové faktory

‘Nevhodné vedeni potrubi.

Upevnéni jinych technickych rozvodi na plynové potrubi.
Nevhodné uloZeni potrubi.

‘Nesprévné oznaceni potrubi.

Chybéjici nebo zdegradovany natér ocelového potrubi.
Potrubi neni dostate¢né uchyceno.

.Potrubije v blizkosti zdroje tepla (napf. krb, kamna, sporak...).
Spatny pristup nebo nefunkénost uzaviracich armatur.
Absence chranicek v prostupech.

Projevy rizik

Deformace potrubi.

Koroze potrubi.

Nemoznost pristupu k uzavérdm plynu.
Unik plynu.

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovdncano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne

ano



T21 Plyn — Chyby v revizi plynového zarizeni posuzovéno  ano

idnetifikovdncano

s projevy ano
Popis
Plyn — Chyby v revizi plynového zafizeni
Rizikové faktory Identifikace
Chybi revize u domu postaveného pfed rokem 1980 nebo neni revize u domu s pozdéjsim zdsahem do rozvodu plynu. ne
Absence pravidelné kontroly plynovych spotfebica. ne

Projevy rizik
Pro toto riziko nejsou dostupné projevy ne



T22 Vodovod - ChYby v rozvodech posuzovdno  ano

idnetifikovancano

Popis

Vodovod - Chyby v rozvodech

Rizikové faktory

_Potrubi domovnich rozvodt z jinych neZ plastovych materiald.
Provadéni svépomoci.

Nefunkénost nebo absence uzaviracich armatur.

‘Koroze a poruchy armatur.

Potrubi je vedeno v prostorech, které mohou promrznout.

Nedostateéna izolace armatur, absence izolace rozvod( a armatur.

Nespravna instalace a zaplombovani armatur.
Nedostatec¢nd Udrzba spotfebicd.

Projevy rizik

Spatna kvalita vody vlivem sta¥i potrubi.
Nedostatecny tlak v potrubni siti.

Spatna funkce armatur.

Netésnosti armatur, havarie vody.

Netésnost spoju.

Kondenzace vody na potrubi, tepelné ztraty potrubi.
Zpétny chod vodoméra.

Identifikace

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ano



T23 Vodovod — Chyby v zasobovani vodou posuzovdno  ano

idnetifikovdncano

Popis

Vodovod — Chyby v zésobovani vodou

Rizikové faktory

Nizko umisténé byty ve vyskovych budovach — vysoky tlak vody.
Vysoko umisténé byty ve vyskovych budovach — nizky tlak vody.

Vhodnost filtraéni soustavy lokalniho zdroje - hodnoti se na zakladé rozboru vody.

Absence rozboru vody u lokalniho zdroje.

Sekundarni vyuZiti destovych vod.

Nedostatec¢nd Udrzba filtraéniho zafizeni (pokud je namontovano).
Vykyvy tlaku vody u lokalnich zdroji vody.

Nedostatecna teplota lokdIniho ohfivace vody.

Vzdaleny zdroj teplé vody.

NedoloZen rozbor kvality vody ze studny

Projevy rizik

Nedostatecny tlak na vytoku potrubi.

Poskozeni spotrebice vlivem vysokého tlaku vody.

Vykyvy tlaku na vytoku.

Poskozeni zafizeni vlivem nedostatecné filtrace.

Zdravotni potize zpUsobené vlivem nespravné Upravy vody.
Dlouhodoby odtok vody, nez pfitece tepla voda.

Identifikace

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne

ano



T24 Kanalizace — Chyby v rozvodech

Popis

Kanalizace — Chyby v rozvodech

Rizikové faktory

Nedostatecny sklon potrubi.

Nevhodné uloZeni potrubi.

Zafizovaci predméty vysokych budov.
Absence zdpachovych uzavérek.

Absence reviznich tvarovek, Cisticich kust.
Absence odvétrani potrubi, ptfivzdusnéni.
‘Nekdzeri uzivani potrubi.

Zvyseni po¢tu odbérnych mist (napfiklad pfistavba).

Projevy rizik

Netésnosti potrubi.

Zapach kanalizace.

Pomaly odtok.

Ucpani potrubi.

Vysychani zapachovych uzavérek.
Podtlak potrubi.

Hluk z potrubi.

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovdncano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ano



T25 Kanalizace - Chyby v likvidaci odpadnich vod

Popis
Kanalizace - Chyby v likvidaci odpadnich vod
Rizikové faktory

_Umisténi objektu z hlediska napojeni na vefejnou kanalizaci (nap¥iklad umisténi objektu pod trovni terénu blizko silnice).

Umisténi objektu pod urovni verejné kanaliza¢ni sité, absence zpétnych klapek.

Velikost Zumpy, nevhodné umisténi, provedeni.

0Oddilna kanalizace, omezeni likvidace splaskovych vod.

Pfepad v Zumpé.

Destové svody jsou napojeny na splaskovou kanalizaci i kdyZ to mistni regulace neumozriuje.
Drtice odpadu v kuchyni.

Projevy rizik
Pronikani splaskovych vod z vodovodniho fadu zpét do do objektu.
Potreba ¢astého vyvozu Zumpy.

Identifikace

posuzovano

ano

idnetifikovdncano

s projevy

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

ne
ne

ano



